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Editorial

Editorial

50 Jahre Reifentest: Wir feiern mit Ihnen!
Heute gehort der Reifenratgeber des TCS zwei-
mal pro Jahr zur PflichtlektUre jedes Auto-
fahrers und jedes Garagisten. Nebst den aktuel-
len Testresultaten enthalt er Tipps und Wissen
aus 50 Jahren Testbetrieb. Im Winter 1973
begab sich der TCS erstmals zusammen mit
dem ADAC mit verschiedenen Sommerpneus
im Gepack zum Lac de Champex (VS), um

auf dem gefrorenen See Fahrmandver zu fahren
und diese auf Schnee zu bewerten. Diese
Reifentests haben die Forschung und Reifen-
entwicklung bei den Herstellern enorm voran-
getrieben. Aus den gewonnenen Erkenntnissen
wurden die Reifen verbessert und schluss-
endlich die Sicherheit auf den Strassen massiv
erhéht.

Die Einfuhrung der Umweltbilanz als Haupttest-
kriterium des Sommerreifentests 2023 stiess
auf reges Interesse und Zuspruch. Dies bestatigt
uns darin, dass fur unsere Mitglieder neben der
Sicherheit auch Verschleiss, Abriebverhalten,
Effizienz, Nachhaltigkeit und Gerauschentwick-
lung von grosser Bedeutung sind. Der Winter-
reifentest 2023 enthalt diese Testkriterien eben-
falls — das spannende Fazit lesen Sie ab Seite 24.

Haben Sie ihren Reifen schon in der Ubersicht-
lichen Onlinereifensuche auf www.reifen.tcs.ch
gesucht? Da finden Sie in wenigen Schritten
den fur Sie passenden Pneu.

Der TCS interessiert sich nicht nur fur neue
Reifen. Die meisten Pneus werden tGber mehrere
Saisons gefahren und verandern dabei ihre
Eigenschaften. Die Restprofiltiefe hat neben Ver-
schleissbild und Alterung eines Reifens einen
grossen Einfluss auf seine Performance. Der TCS
hat untersucht, wie sich weniger Profil auf die
Sicherheit, den Verbrauch und das Gerauschver-
halten auswirkt. Das Fazit und die Empfehlung
dazu lesen Sie auf Seite 15.

Auch der Europaischen Union ist diese Proble-
matik bekannt. Sie nimmt die Reifenhersteller mit
einem neuen Freigabetest fur das EU-Reifenlabel
in die Pflicht: Die Testreifen mussen fur die
Homologation und den Markteintritt auf eine
definierte Hohe abgerieben und im neuen Test-
kriterium «Nassbremsperformance im abge-
fahrenen Zustand» getestet werden. Damit wer-
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den neu auf den Markt gebrachte Reifenprofile
ab Juli 2024 und ab Juli 2026 alle neu verkauften
Reifen auch in abgefahrenem Zustand ein Min-
destkriterium zur Homologation erfullen.

Zu guter Letzt spreche ich Ihnen ein grosses
Dankeschén aus: Dank lhrer Treue zum TCS
schenken Sie mir lhr Vertrauen. Diese Wert-
schatzung spornt mich weiterhin an, fur Sie das
Beste zu geben und un-
abhangig und neutral
Reifen zu testen.

Ich wiinsche Ihnen
jederzeit sichere Fahrt.
Passen Sie gut auf sich
auf!

Reto Blattler
Projektleiter Reifentest
TCS Mobilitatsberatung

Der TCS

Der Touring Club Schweiz ist mit rund

1,5 Millionen Mitgliedern der grésste Mobi-
litatsclub der Schweiz. Neben den unab-
hangigen Produktetests setzt er sich auf
breiter Ebene fur samtliche Mobilitats-
belange in den Bereichen Politik, Verkehrs-
sicherheit, Konsumentenschutz und Um-
welt ein. Als fachkundiger Berater liefert er
neutrale und zuverlassige Informationen
rund ums Thema Mobilitat. Als unabhangige
Organisation ist er Ansprechpartner fur

die Behorden, setzt sich fur die freie Wahl
der Verkehrsmittel ein und engagiert sich
fur die Verkehrsinfrastruktur und die Sicher-
heit aller Verkehrsteilnehmer.


https://reifen.tcs.ch

Die Geschichte des TCS-Reifentests

1973

Die Sektion Zurich des TCS initiiert zusammen
mit dem ADAC den Reifentest. Im Sommer
starten die ersten Messungen auf der Pirelli-
Teststrecke in Vizzola (I, Bild). Zwolf Techniker
testen mit zwei Autos 25 Gurtelreifen sowie vier
M+S-Reifen als geplanter Spikes-Ersatz. Spe-
ziell: Die Tests auf Schnee und Eis erfolgen mit
den gleichen Reifen auf dem zugefrorenen Lac
de Champex (VS) und in der Eishalle in Vernier
(GE). Das Peiseler-Rad kommt fur objektive
Testverfahren zum Einsatz.

1975
Der Winterreifentest findet auf dem Lej da
Champfér bei St. Moritz statt.

Bei den ersten Schnelllauftests im Testlabor
fallen viele Reifen durch. Unter anderem platzt
der eigentliche Testsiegerreifen bei 180 km/h.
Diese Ergebnisse veranlassen die Reifenher-
steller, ihre Produkte zu verbessern und weiter-
zuentwickeln.

1977

Die Stiftung Warentest und der OAMTC unter-
stutzen den Winterreifentest im Zillertal (A):
zwolf grobstollige Reifen (Ganzjahres mit M+S-
Kennzeichnung) in zwei Dimensionen.

Die Tests auf Eis finden in der Eishalle Grefrath,
Rheinland (D), statt.

1978
Erstes ABS bei Mercedes und BMW verbaut;
erster Schneekettentest.

1979

Zum ersten Mal werden aufgummierte Gurtel-
reifen mit unterschiedlichen Profiltiefen sowie
Anfahrhilfen getestet.

1980

Testorte fur die ersten Sommerreifen sind das
Contidrom bei Hannover (D) sowie fur Winter-
reifen der Albulapass. Aufgrund vorhergehen-
der schlechter Resultate werden aufgummierte
Reifen wiederholt getestet. Die Radwechsel er-
folgen mit dem damals Ublichen Radkreuz.

1982
26 Schneekettenmodelle werden getestet.

Michelin bringt den ersten Winterreifen mit
einer hohen Lamellendichte auf den Markt.

1984

Der ANWB (NL) stosst als weiterer starker Part-
ner dazu. Unter anderem werden zwolf Reifen
mit Geschwindigkeitsindex S (bis 180 km/h)
getestet. Die Messwerte werden direkt im Auto
aufgezeichnet.

1987

Erster Runflat-Reifen: Der erste entwickelte
Reifen, der trotz Schaden eine Weiterfahrt er-
laubt (Runflat), weist bei den Tests akzeptable
Notlaufeigenschaften bei Luftdruckverlust aus.

1990
Erste Autos mit ESP.

Geschichte des Reifentests



Geschichte des Reifentests

1991
19 Winterreifen der Dimension 175/70 R13 wer-
den auf Gummi und Profil getestet.

1994

Erster Silica-Reifen: Die Beimischung von Silica-
Fullstoff ist ein Meilenstein in der Reifenent-
wicklung und verbessert die Nassehaftung
sowie den Rollwiderstand stark. Der Bremsweg
auf nasser Fahrbahn verkurzt sich um mehr

als zehn Meter. Damit alle Testkriterien abge-
deckt werden kénnen — pro Kriterium rund

ein Reifensatz —, mussen bei den Reifenhand-
lern insgesamt 840 Sommerreifen eingekauft
werden.

1998

Die Zugkraft der Reifen auf Schnee messen
die Tester in eiskalten Engadiner Nachten mit
einem speziell umgebauten Mercedes, der
von einem Gelandewagen «bei der Stange»
gehalten wird.

2000

Das neue Gerat Digitalker 2 mit integriertem
Bildschirm gewahrt eine noch hdhere Mess-
genauigkeit. Die Datenausgabe basiert auf MS
DOS.

2002
Beim Winterreifentest werden erstmals dreissig
verschiedene Reifenprodukte gepruft.

2006

Zum ersten Mal werden Reifen bezuglich Ver-
halten auf trockener Fahrbahn in Rom () auf
dem Gelande EUPG von Bridgestone getestet.

2007

Ulrichen im Obergoms (VS) ist der neue Testort
auf Schnee. Testfahrten erfolgen auch am Nu-
fenenpass.

2010

Der Digitalker 3 ermoglicht die direkte Kommu-
nikation mit dem Auto. Zudem kdénnen die er-
fassten Messdaten direkt ins Excel Ubertragen
und weiterverarbeitet werden.

2012
EinfUhrung des EU-Reifenlabels.

2014

Far den Winterreifentest werden gesamthaft

877 Reifen (rund 32 Produkte) eingekauft. Diese
legen total 550 000 Testkilometer zurtick. In
Ulrichen begleiten 13 Tage Wetterpannen den
Winterreifentest, gefolgt von drei Testabbruchen,
zwei Autoreparaturen — und 144 | Kaffee.

2016

Erste Testfahrversuche finden in Ivalo (Lapp-
land, FI) auf dem neutralen Gelande Test-World
statt.

2017
Von nun an werden die Winterreifen in lvalo
getestet.

2019

Zum ersten Mal in der Reifentestgeschichte tre-
ten Transporterreifen der Dimension 215/65 R16
gegeneinander an.

2020
Uberarbeitetes EU-Reifenlabel.

2023

Zum Jubildaum werden funfzig verschiedene
Reifenprodukte — gesamthaft 1600 Reifen — in
15 verschiedenen Kriterien getestet.



Der Reifen

Die vier Reifen sind der einzige Kontakt des
Fahrzeugs zur Strasse. Inre Aufgabe ist es, in
jedem Moment fUr ein optimales und sicheres
Fahrverhalten zu sorgen. Dabei verandern sich
Tempo, Unterlage, Topografie, Wetter und
Fahrdynamik laufend, zuweilen auch unver-
mittelt. Reifen mussen sich diesen Verande-
rungen anpassen und zugleich federn, damp-
fen, einen guten Geradeauslauf gewahrleisten,
perfekte Rundlaufeigenschaften an den Tag
legen und mit hoher Lebensdauer Uberzeugen.
Damit sie diese vielfaltigen und anspruchsvollen
Aufgaben erfullen kénnen, bendtigen sie regel-
massige Pflege und sorgfaltige Handhabung
(mehr dazu ab Seite 54).

Reifenbestandteile

Wie sich Reifen auf der Strasse verhalten, hangt
von den verschiedenen Inhaltsstoffen und
deren Rezeptur ab. Diese wiederum unterschei-
den sich je nach Hersteller, Grosse und Art der
Reifen.

Ein Reifen besteht Ublicherweise aus folgenden
Rohstoffen:

— Grundbaustoff: Gummi (naturlicher oder
synthetischer Kautschuk)

— Fullstoffe: Russ, Silica, Kohlenstoff, Kreide

— Festigkeitstrager: Stahl, Rayon- respektive
Naturseide, Nylon

- Weichmacher: Ole und Harze

— Vulkanisations-Chemikalien, unter anderem
Schwefel und Zinkoxid

— Chemische Alterungsschutzmittel gegen
Ozoneinwirkung und Materialermudung

Die verschiedenen Inhaltsstoffe eines Reifens.

Der Reifen



Der Reifen

Reifenbauteile

Beim Aufbau des Reifens wird zwischen Laufband und Karkasse unterschieden.

Die Karkasse setzt sich aus sechs Teilen
zusammen, die jeweils die folgende
Funktion erfiillen:

4 ' Textilcordeinlage: halt den Reifen auch
bei hohem Innendruck in Form
5 ' Innenschicht: macht den Reifen luftdicht

6 Seitenstreifen: schitzen vor seitlichen
Beschadigungen

7 = Kernreiter: begUnstigt Fahrstabilitat,

Das Laufband besteht aus drei Teilen, Lenk- und Komfortverhalten

die jeweils die folgende Funktion er-
fiillen: 8 Wulstkern: sorgt fur festen Sitz

1 Laufstreifen: gewahrleistet Strassen- aufiderFelge

haftung und Wasserverdrangung 9 Wulstverstarker: unterstitzt Fahr-

2 Spulbandagen: erméglichen stabilitat und prazises Lenkverhalten

hohe Geschwindigkeiten

3 Stahlcord-Gurtellagen: optimieren
Fahrstabilitat und Rollwiderstand

Reifenbezeichnung

Auf der Reifenflanke sind jeweils verschiedene Angaben zu finden. Was sie zu bedeuten haben,
wird im Folgenden ausgefuhrt. Die Abbildung zeigt beispielhaft die existierenden Reifenkenn-
zeichnungen. Die Angaben 1 bis 6 werden als Dimensionsangaben bezeichnet (s. Seite 9).

1 > 3 ©TCS
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Reifenbreite in mm

Verhaltnis der Flankenhdhe zur Reifen-
breite in Prozent. 65 bedeutet, dass die
Flankenhdhe 65% von 195 mm betragt.
Diese Angabe fehlt bei den 80er-Reifen
oft, d. h. ohne Angabe betragt die
Flankenhohe 807%.

Bauart des Reifens, «R» steht flr die
heute Ublichen Radialreifen, «RF» fur
«Run-Flat» (s. Seite 56).

(«D» oder «-» bezeichnen Diagonal-
reifen, die heute nur noch in Spezial-
fallen, z. B. bei Oldtimern, verwendet
werden.)

Felgendurchmesser in Zoll
(1 Zoll = 2,54 cm)

Tragfahigkeitsindex (s. Seite 8)

Geschwindigkeitsindex (s. Seite 8) mit
maéglichen Erganzungen wie «Rein-
forced», «XL» fur Extra Load, was ver-
starkter Reifen mit erhdhtem Tragfahig-
keitsindex bedeutet, oder «kM+S» (s. 11).

Herstellerbezeichnung und Typ

DOT (Department of Transportation):
Angabe gemass US-Vorschrift, wobei die
letzten vier Stellen der Tire Identification
Number (TIN) Herstellungsjahr und
-woche des Reifens ausweisen. 0809 im
obigen Beispiel bedeutet: hergestellt in
der 8. Woche des Jahres 2009.

Die Angabe an dieser Stelle zeigt an, ob
es sich um einen Reifen mit oder ohne
Schlauch handelt. «tubeless» ist die
Kennzeichnung fur einen schlauchlosen
Reifen, «tube type» fur einen Reifen mit
Schlauch.

Das Schneeflockensymbol (sog. Three-
Peak-Mountain Snowflake) bezeichnet
auf modernen Reifen die Mindesttaug-
lichkeit fur den Winter. Im Unterschied
zu M+S-Reifen erfullen Reifen mit die-
sem Symbol vorgegebene Testkriterien
auf Schnee. Nur ein Reifen mit dem
Schneeflockensymbol ist ein echter
Winterreifen.

11 «M+S» (Mud + Snow) zeigt an, dass der
Reifen ein grobstolliges Profil aufweist.
Das kann bei einem Offroad-, Winter-
oder Ganzjahresreifen der Fall sein.
«M+S» sagt also nichts Uber die Winter-
tauglichkeit des Reifens aus, echte
Winterreifen sind am Schneeflocken-
symbol zu erkennen.

12 «E» steht fur das «ECE-Prufzeichen»,
welches die Einhaltung der EU-Norm be-
statigt. Die angefuigte Zahl steht fur das
jeweilige Prufungsland (im Beispiel «2»
fur Frankreich). Das «S» am Schluss zeigt
an, dass der Reifen die Rollemissions-
vorschrift erfullt. Mehr dazu auf Seite 21.

13 Die Angabe «Run-Flat» oder «Seal» zeigt
an, dass es sich um einen Reifen mit Not-
laufeigenschaften handelt (s. Seite 56).

14 «TWI» (Tread Wear Indicator) ist die
Kennzeichnung dafur, dass der Reifen
mit Profilabnutzungsanzeigern versehen
ist. Diese bestehen aus Querstegen, die
in den Hauptprofilrillen gleichmassig
Uber den Reifen verteilt sind und das
gesetzlich vorgeschriebene Restprofil
von 1,6 mm anzeigen. Alle Reifen ver-
flgen Uber TWI. Aber Vorsicht: Der 1,6-
mm-TWI ist europaweit nur bei Auto-
reifen vorgeschrieben. Motorradreifen
sind von dieser Regelung ausgenom-
men, sodass deren Verschleissanzeiger
nur eine Hohe von 0,8 mm aufweist,
obwohl die gesetzliche Mindestprofil-
tiefe 1,6 mm betragt (s. Seite 14 und 16).

C-Reifen: Reifen mit der Kennzeichnung C*
C-Reifen sind als Nutzfahrzeugreifen genormt,
weichen von vergleichbaren PW-Reifen ab und
sind auf der Reifenflanke mit «C» gekennzeich-
net, beispielsweise: 215/70 R15 C106/104 R.
Dabei steht die «106» fur die Reifentragfahigkeit
bei Einzelanordnung (950 kg), die «104» steht fur
die Reifentragfahigkeit bei Zwillingsanordnung
(900 kqg). Bei der Nutzung verstarkter Reifen

ist der empfohlene Reifenluftdruck des Reifen-
herstellers, unter Bertcksichtigung der Ver-
starkungsstufen, zu beachten!

* Abkurzung fur Commercial. Verstarkter Reifen mit mehrlagi-
gem Reifenunterbau (Karkasse) fur leichte LKW, Vans und SUV.

7
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Der Reifen

Tragfahigkeitsindex (Lastindex)

Der Tragfahigkeitsindex wird auch Lastindex
(kurz: LI) genannt. Die auf der Reifenflanke an-
gegebene Kennzahl (vgl. | 5 ) bezeichnet die
hochste zulassige Tragfahigkeit des Reifens in
Abhangigkeit vom Reifendruck (2,5 bar).

L kg U kg U kg U kg
50 190 69 325 88 560 107 975
51 195 70 335 89 580 108 1000
52 200 71 345 90 600 109 1030
53 206 72 355 91 615 110 1060
54 212 73 365 92 630 111 1090
55 218 74 375 93 650 112 1120
56 224 75 387 94 670 113 1150
57 230 76 400 95 690 114 1180
58 23 77 412 96 710 115 1215
59 243 78 425 97 730 116 1250
60 250 79 437 98 750 117 1285
61 257 80 450 99 775 118 1320
62 265 81 462 100 800 119 1360
63 272 82 475 101 825 120 1400
64 280 83 487 102 850 121 1450
65 290 84 500 103 875 122 1500
66 300 85 515 104 900 123 1550
67 307 86 530 105 925 124 1600
68 315 87 545 106 950 125 1650

HL-Lastindex

Fahrzeuge mit Elektro- oder Hybridantrieb sind
deutlich schwerer als konventionelle Fahr-
zeuge. Um das hdhere Gewicht besser abde-
cken zu kénnen, wurden Reifen mit «<HL»-Last-
index (High Load) entwickelt. Dieser Lastindex
wurde von ETRTO* festgelegt. Damit gelten
diese Reifen vor dem Gesetz als «XL»-Reifen.
Bei gleichem Fulldruck haben sie fast einen
Viertel hdhere Tragfahigkeit als solche mit dem
bisher Ublichen «XL»-Standard. Die Reifen mit
der neuen Maximaltragfahigkeit tragen vor der
Dimensionsbezeichnung die Kennzeichnung
«HL» wie beispielsweise «HL 245/40 R19 101 Y
XL». Dabei liegt die Tragfahigkeit bei diesem
Beispiel bei 825 kg (Lastindex 101), was einer
Steigerung um 10% gegenuber dem bekannten
XL-Standard mit 750 kg (Lastindex 98) ent-
spricht.

*ETRTO: The European Tyre and Rim Technical Organisation.
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Continental, HL-Reifen

Geschwindigkeitsindex

Jeder Reifen ist auf eine zulassige Hochstge-
schwindigkeit ausgerichtet. Diese ist, wie auf
Seite 7 erwahnt, auf der Reifenflanke mit einem
Buchstaben angegeben (vgl. ' 6 ). Diese Buch-
staben indexieren die jeweils zuldssige Hochst-
geschwindigkeit:

Zulassige Hochstgeschwindigkeit (Index)

P: 150 km/h H: 210 km/h
Q: 160 km/h V: 240 km/h
R: 170 km/h W: 270 km/h
S: 180km/h Y: 300 km/h
T: 190 km/h

Das Kurzel ZR gilt generell fur Reifen mit zu-
lassiger Hochstgeschwindigkeit Uber 240 km/h
und ist oft noch mit einem Zusatz versehen.

Beispiel: 225/45 ZR 17 Y.

Ist der Zusatz in Klammern gesetzt — z.B. 295/30
ZR 21 (Y) -, darf der Reifen tber 300 km/h ge-
fahren werden.

Die Hochstgeschwindigkeit eines Fahrzeugs
steht fUr gewohnlich in der Typengenehmigung
oder im COC-Dokument. Andernfalls muss die
Hochstgeschwindigkeit im Fahrzeugausweis ein-
getragen sein. Der Geschwindigkeitsindex des
Reifens muss mindestens der Hochstgeschwin-
digkeit des Fahrzeugs entsprechen.

TCS-Tipps -

— Verwenden Sie immer vier Reifen
des gleichen Modells und Typs.

— Beachten Sie die Hinweise in der
Betriebsanleitung.

— Wenden Sie sich bei Unklarheiten an den
technischen Dienst des entsprechenden
Fahrzeugimporteurs (Garagist, Reifen-
handler).



Reifendimension

Ein Fahrzeugreifen ist durch seine Dimension
bestimmt, welche sich aus folgenden Aspekten
zusammensetzt: Reifenbreite, Hohe-Breite-Ver-
haltnis, Bauart, Felgendurchmesser, Tragfahig-

keitsindex und Geschwindigkeitsindex (s.(1 -6 ;

im Beispiel also ein Reifen der Dimension 195/65
R15 91H). Die richtige Reifendimension ist bei
der Reifenwahl entscheidend. Die korrekte
Dimension fur ein Fahrzeug findet sich in der
Betriebsanleitung, Auskunft zur Umbereifung
kénnen Garagisten oder Reifenhandler erteilen.

Wer ein amerikanisches Fahrzeug fahrt, istin

der Reifenwahl oft eingeschrankt, da amerikani-

sche Autos in der Regel mit seltenen Reifendi-
mensionen ausgerustet sind. Mogliche Dimen-
sionen sind:

- 205/70 R15
- 235/70R15
- 205/75R15

Als Spezialdimensionen gelten Reifen mit ge-
ringer Marktbedeutung. Weil der Testaufwand
fur solche Reifen unverhaltnismassig hoch
ware, sind weder in TCS-Publikationen noch in
anderen europaischen Fachzeitschriften ent-
sprechende Testergebnisse zu finden.

Winter-, Sommer- und Ganzjahresreifen

Winterreifenprofil

Die Fahrsicherheit kann nicht nur durch Ent-
wicklungen der Fahrzeugindustrie verbessert
werden, jeder Fahrzeuglenker kann mit der
saisongerechten Reifenwahl und der korrekten
Handhabung der Reifen zu mehr Sicherheit im
Strassenverkehr beitragen.

Winterreifen

— Erkennbar am Schneeflockensymbol
(s. Seite 6 und 7, (10)).

— Mussen auf Schnee, Eis und nasser Fahrbahn
gleichermassen gute Haftung gewahrleisten.

— Weisen im Profil feine Lamellen auf, die auf
Eis Halt geben.

— Genugt das Restprofil nicht fur eine weitere
Saison (weniger als ca. 4 mm), rat der TCS
dringend davon ab, sie im Fruhling noch
«auszufahren». Mehr dazu auf Seite 14.

Sommerreifenprofil

Ganzjahresreifenprofil

Sommerreifen

— Unterscheiden sich von Winterreifen sowohl
in der Profilgestaltung als auch in der
Gummimischung. Letztere muss auch bei
hohen Aussentemperaturen optimale Haf-
tung gewabhrleisten.

— Die Profilblécke sind generell grosser als bei
Winterreifen und haben eine héhere Stabilitat.

Ganzjahresreifen

— Neuentwicklungen zeigen Fortschritte und
kdnnen in einzelnen Kriterien mit guten
Sommer- resp. Winterreifen mithalten, gelten
aber Uber alles gesehen immer noch als
Kompromisslosung.

— Reifen mit Uberzeugenden Sommereigen-
schaften zeigen Schwachen auf Schnee, gute
Wintereigenschaften sind mit Nachteilen auf
trockener Strasse verbunden.

Der Reifen



Der Reifen

Runderneuerte Reifen

Die Technologie der Runderneuerung von
Reifen wird schon langer im Nutzfahrzeu-
bereich, in der Landwirtschaft bei Landmaschi-
nen und sogar im Rennsport angewandt.

Runderneuerte Reifen sind neuwertige Pneus.

Dazu kaufen die spezialisierten Unternehmen

gebrauchte Pneus, meist Reifen von Premium-
herstellern ein.

FUr diese Art des Recyclings bei Autoreifen
gelten strenge gesetzliche Vorgaben. So darf
eine Karkasse nur einmal runderneuert werden.
Runderneuerte Reifen mussen zudem seit 2006
fur die Zulassung nach der EU-Norm ECE R 108
hergestellt und gepruft werden.

Runderneuerte Reifen gibt es als Sommer-,
Winter- und Ganzjahresreifen zu kaufen.

Wie wird ein Reifen runderneuert?

Die Karkassen der eingesammelten Altreifen
werden zu Beginn per Laser durchleuchtet. Dabei
werden die vorbeschadigten Reifen aussortiert.
Mittels eines speziellen Verfahrens wird die alte
Laufflache von der Karkasse abgehobelt. Durch
Vulkanisierung wird eine neue Laufflache (Gum-
mimischung und Profil) mit dem alten Unterbau
verbunden. Somit kommt der aufbereitete Reifen
an die Herstellungsqualitat von Neureifen heran.
Doch der alte Korpus unterliegt dennoch einem
naturlichen, altersbedingten Verschleiss.

Da bei der Runderneuerung ein Grossteil der
Karkasse wiederverwendet wird, ist der Ver-
brauch von wertvollen Rohmaterialien wie
Gummi oder Stahl geringer.

© King Meiler — Reifen Hinghau GmbH

Runderneuerte Reifen besitzen auf der Reifen-
flanke die Kennzeichnung «runderneuert», «re-
tread», «retreaded» oder «R».

Wie gut sind runderneuerte Reifen?

Der TCS hat von 2003 bis heute mehrfach
runderneuerte Reifen getestet. Wahrend sich
die ersten recycelten Winterreifen mit Schwa-
chen auf Schnee, Nasse und trockener Fahr-
bahn noch sehr unausgewogen prasentierten,
wurde das Niveau in den Folgejahren besser.

Die Reifen kdnnen aber bis heute nicht mit
Erstfertigungsreifen von renommierten Reifen-
herstellern mithalten.

Mé&gliche Grunde dafur sind, dass fur die Rund-
erneuerung gebrauchte Karkassen verwendet
werden. Dieser Unterbau unterscheidet sich
jedoch von Hersteller zu Hersteller. Dadurch
besteht die Gefahr, dass man schlussendlich,
obschon das Profil identisch ist, genaugenom-
men vier verschiedene Reifen auf dem Auto
fahrt. Dies hat zur Folge, dass jedes Rad unter-
schiedliche Fahreigenschaften aufweisen kann.
Zudem ist der Laufstreifen (Profilgestaltung und
Gummimischung) eine Eigenentwicklung der
Herstellerfirmen.

Somit kann ein unerfahrener Autofahrer in einer
Extremsituation schnell an seine Grenzen kom-
men.



Profiltiefe bei Neureifen

Eines der wichtigsten Kriterien fur die Sicherheit
im Strassenverkehr ist die Profiltiefe. Bei Neu-
reifen gibt es aber keine Vorgabe, wie viel Gummi
auf der Laufflache sein muss.

Die Profiltiefe von neuen Reifen hangt vom je-
weiligen Hersteller, von der Dimension und vom
entsprechenden Reifenmodell ab. Normaler-
weise haben fabrikneue Sommerreifen rund

8 mm und Winterreifen rund 9 mm Profil. Wir
stellen aber fest, dass die Profiltiefe bei Neureifen
abnimmt. Interessant ist, dass es Profile gibt,

die ab Werk lediglich 7 mm tief sind. Die Profil-
tiefe ist aber nicht zwingend ein Faktor fur die
Laufleistung eines Autoreifens. Dies zeigen uns
die einzelnen Resultate des letzten Sommer-
oder Winterreifentests.

Nicht nur die Reifenprofiltiefe ist fur die Lauf-
leistung bedeutend, sondern auch die Wahl
der Gummimischung und der Profilgestaltung
sowie der Aufbau der Karkasse wirken sich
schlussendlich auf das Verschleissverhalten
eines Reifens aus. So kann es beispielweise sein,
dass ein qualitativ hochwertiger Reifen eines
Premiumherstellers wie Continental oder
Michelin nach 10 000 km nur 1,5 mm Profil
verliert, wahrend ein guinstigeres Produkt aus
dem Hause Toyo oder Infinity auf der gleichen
Distanz 2 bis 3 mm an Laufflache einbusst.

Mit weniger Profiltiefe ist der Reifen steifer und

direkter zu fahren, Ausweichmanéver im Grenz-
bereich oder eine Notbremsung gelingen ein-

Sommerreifentest 2020: 235/55 R17

TCS-Tipps é

Weniger Gummi auf dem Neureifen be-
deutet nicht zwingend Quialitatseinbusse.
Mit der richtigen Reifenwahl tun Sie was

far Ihre Sicherheit und fur die Umwelt. Wie
die Lebenserwartung eines Reifens schluss-
endlich aussieht, hangt von vielen anderen
Kriterien ab.

facher. Neben Profilgestaltung ist die Profil-
tiefe fUrs Aquaplaningverhalten entscheidend.
In der Sommerreifentest-Grosse 235/55 R17
schwimmt der Reifen mit der kleinsten Profil-
tiefe bei rund 80 km/h, der Reifen mit dem
meisten Gummi bei 86 km/h auf. (Testkriterium
«Aquaplaning langs» bei einer Wassertiefe von
8 mm.)

Reifen : Michelin : Kumho : Semperit
i Primacy 4 i Ecsta HS51 i Speed-Live 2 SUV
Profiltiefe neu* 16,6 mm 176 mm 184 mm

i rund 46 000 km

Laufleistung

Winterreifentest 2019: 185/65 R15

1 rund 34000 km

1 rund 47000 km

Peifan : Kleber : Nokian : Michelin : Toyo

i Krisalp HP3 i WR D4 i Alpin 4 i Snowprox 5943
Profiltiefe neu* 18,0mm 181mm 18,6 mm 191mm
Laufleistung i rund 36 000 km i rund 27000 km i rund 44 000 km i rund 36 000 km

*Messung der Mittelrille des Reifens.
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Der Reifen

Reifenlabel

Seit 2012 schreibt die Europaische Union den
Reifenherstellern vor, ihre Konsumenten mit
einer Reifenetikette Uber die Eigenschaften
neuer Autoreifen beim Bremsen auf nasser Fahr-
bahn, Abrollgerausch sowie Rollwiderstand und
den damit verbundenen Treibstoffverbrauch

(s. Abbildung auf Seite 13) zu informieren.

Der Rat der Europaischen Union hat im Novem-
ber 2019 einen Beschluss zur lang geplanten
Reform des EU-Reifenlabels gefasst. Daraufhin
hat die EU-Kommission Anfang des Jahres
2020 einen Uberarbeitungsvorschlag gemacht.
Der aktuelle Beschluss weicht in vielen Be-
reichen von diesem ab.

Anderungen ab 1. Mai 2021

Steht ein Reifenkauf an, hatte man bisher keine
Méglichkeit, zwischen Winterreifen fur unter-
schiedliche Wetterbedingungen zu unterschei-
den. Das neue Label enthalt Informationen zu
Schnee- und Eisgriff. Fur die Markierung mit dem
Schneeflockensymbol muss der Reifen ein Test-
prozedere auf Schnee, zur weiteren Markierung
mit dem Eissymbol einen entsprechenden Test
auf Eis bestehen. Durch diese zusatzliche An-
forderung wird die Unterscheidung von Winter-
reifen fUr die mitteleuropaischen und die nérdli-
chen Lander ermdglicht. Die neue Regelung
gilt nicht fur Spikesreifen.

Aus den TCS-Reifentests, die der TCS jahrlich
mit seinen Partnerorganisationen ADAC und
OAMTC durchfiihrt, sehen wir, dass die Herstel-
lerangaben oftmals von den realen Werten ab-
weichen. Das neue EU-Reifenlabel enthalt zwar
wichtige Informationen fur die Konsumenten,
aus Sicht des TCS mussen fur die richtige Reifen-
wahl aber nach wie vor weitere Eigenschaften
bertcksichtigt werden (s. Tabelle rechts).

Fur den vorliegenden Winterreifen-Ratgeber
sind die Reifen auf insgesamt 19 Eigenschaften
(bis 2023: 17 Eigenschaften) hin getestet wor-
den. Die Ergebnisse finden Sie Ubersichtlich zu-
sammengefasst ab Seite 24.

Im Gegensatz zur bisherigen Reifenlabelaus-
fuhrung wurde auch das Design und die Klassi-
fizierung fur die Kriterien «Rollwiderstand»
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und «Nasshaftung» leicht geandert. Zudem
ist jetzt die vollstandige Reifenmodellbezeich-
nung inklusive weiterer spezifischer Reifen-
daten direkt auf dem Reifenlabel aufgedruckt.

Mithilfe eines QR-Codes kann schnell auf die
neu geschaffene Europaische Produktdaten-
bank fur die Energieverbrauchskennzeichnung
(EPREL) zugegriffen werden.

EU-Reifenlabel vs. TCS-Reifentest

Europaisches TCS-

Fahrsicherheit Reifenlabel Reifentest

Trockene Fahrbahn

Fahrstabilitat

Handling

ASANAN

Bremsen

Nasse Fahrbahn

Bremsen v

Aquaplaning langs

Aquaplaning quer

Handling

ASA VA VA VAN

Kreis/Seitenfiihrung
Winterliche Fahrbahn?

Bremsen auf Schnee v?
Traktion auf Schnee v

Handling auf Schnee

ASANA VAN

Bremsen auf Eis

Umweltbilanz

Verschleiss

ANAN

Reifenabrieb

Effizienz
Rollwiderstand (4

Reifengewicht

ANAN

Treibstoffverbrauch

Gerausch

Innengerausch 4
Aussengerausch v (4
Nachhaltigkeit (4

YVor 2023: Schnee/Eis.

2 Alternative Anwendung. Damit ein Winterreifen
das Schneeflockensymbol tragen darf, muss gemass
UN/ECE-R 117 eine definierte Mindestanforderung
erreicht werden.



2 | |SUPPLIER’'S NAME
4 |Size

Tyre type identifier| (3

Tyre class| (5

0° | @

Weitere Informationen zum EU-Reifenlabel
finden Sie auf www.reifen.tcs.ch oder
www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/effizienz/
mobilitaet/reifen.ntml (Seite vom Bundesamt
fur Energie). Wenn fur die gewunschte Reifen-
dimension kein aussagekraftiger Reifentest
verfugbar ist, nehmen Sie das EU-Reifenlabel
zu Hilfe, oder orientieren Sie sich an den
Angaben der Europaischen Produktdatenbank
(EPREL). Fur einen schnellen Zugang hilft der
QR-Code rechts oben auf dem Label.

Patrouilliere in deinem Traumjob

Schnelle, professionelle und prazise Losungen fur Fahrzeug-
probleme — dankbare sowie zufriedene Mitglieder und vieles

mehr bieten wir dir als

Patrouilleurin/Patrouilleur

Mehr Informationen:
www.tcs.ch/patrouille

Weitere Stellenangebote:
www.tcs.ch/jobs

Bewirb di

rait Stotz und

Im Einzelnen finden sich auf dem
EU-Energielabel fiir Reifen folgende
Informationen (s. Ziffern im Bild):

1
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QR-Code fur den direkten Zugang zur
Europaischen Produktdatenbank fur

Energiekennzeichnungen ab 1. Mai 2021:

https://dasreifenlabel.de/infopool/
eprel-datenbank

Name des Herstellers, der Marke oder
des Lieferanten

Reifentypenkennung, Artikelnummer
Reifendimension, Speed- und Lastindex
Reifenklasse

Klassifizierung der Energieeffizienz /
des Rollwiderstands

Klassifizierung der Nassbremseigen-
schaften

Externer Gerauschpegel in dB (A) und
Gerauschklassifizierung

Alpine-Symbol fur Winter- und Ganz-
jahresreifen

Symbol fur besondere Eisgriffeigen-
schaften, z.B. fUr den skandinavischen
Markt

e deine Karriere

\
Anerkennungd*

Der Reifen



https://reifen.tcs.ch
https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/effizienz/mobilitaet/reifen.html
https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/effizienz/mobilitaet/reifen.html
https://dasreifenlabel.de/infopool/eprel-datenbank/
https://dasreifenlabel.de/infopool/eprel-datenbank/
https://tcs.ch/patrouille

https://tcs.ch/jobs

Sicherheit und Risiken

Sicherheit und Risiken

Unzweckmassige Fahrzeugausristung wie
Winterreifen im Sommer, Reifen, die nicht der
Hoéchstgeschwindigkeit entsprechen oder zu
wenig Reifendruck aufweisen, sind ein Sicher-
heitsrisiko. Bis auf eine Mindestprofiltiefe gibt es
in der Schweiz allerdings keine gesetzlichen
Bestimmungen bezuglich der Bereifung des
Fahrzeugs. Trotzdem kénnen Lenker und Fahr-
zeughalter im Schadensfall belangt werden,
wenn sie Vorschriften zur Betriebssicherheit
verletzt oder Grundverkehrsregeln missachtet
haben. Das ist beispielsweise der Fall, wenn

ein Fahrzeug mit Sommerreifen auf schnee-
bedeckter Fahrbahn den Verkehr blockiert.

FUr die Profiltiefe
sind nur die inneren
Rillen massgebend.

™wi TWI (Abnutzungs-
indikator): zeigt die
Abnutzungsgrenze
von 1,6 mman.

14

Mindestprofiltiefe

- Gesetzlich mindestens 1,6 mm.

— TCS-Bewertung: Winterreifen im Winter
mindestens 4 mm, Sommerreifen im Sommer
mindestens 3 mm. Mindestprofiltiefe bei
Ganzjahresreifen im Wintereinsatz 4 mm und
im Sommer 3 mm.

— Bei Breitreifen gelten die 1,6 mm nur fur die
inneren Profilrillen, die mit «TWI» gekenn-
zeichnet sind.

— Aussere Profilrillen und stegahnliche Er-
hohungen im Laufflachengrund sind nicht
ausschlaggebend.

- Ubermissig ungleich abgenitzte Reifen
gelten als Verletzung der Betriebssicherheit
und kdénnen bei einer Polizeikontrolle oder
im Schadensfall von den Versicherungen
beanstandet werden.

TCS-Tipp -

Einfache Messmethode:

Stecken Sie ein 2-Franken-Stuck ins Reifen-
profil. Wenn Sie den Sockel der Helvetia
noch nicht sehen, haben die Reifen fur die
Wintersaison noch gentigend Profil.

2y




Reifen im teilabgefahrenen Zustand

Mit zunehmender Kilometerleistung verlieren

Reifen an Profil. Wie sich diese Profiltiefe auf den

Bereich Sicherheit, Verbrauch und Gerausch-
verhalten auswirkt, hat der TCS in Zusammen-
arbeit mit dem ADAC untersucht. Dabei wurde
je ein Satz aus sechs Modellen aus der Winter-
reifentest-Verdffentlichung 2018 in der Dimen-
sion 205/55 R16 91H ausgewahlt und mit einem
VW Golf 7 real in einer Konvoifahrt auf eine
Profiltiefe von 2,5 mm abgefahren. Mit den
Reifen wurden Traktions- und Bremsversuche
auf Schnee sowie Brems- und Aquaplaning-
versuche auf nasser Fahrbahn durchgefuhrt.
Neben dem Aquaplaning-quer-Verhalten sowie
dem Fahrverhalten auf dem Nasshandlingkurs
wurden zudem der Treibstoffverbrauch und das
Gerausch gemessen.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Performance
der abgefahrenen Reifen, solange es um Krafte
in Fahrtrichtung geht (Traktion und Bremsen
auf Schnee und Nasse), nicht so spurbar ab-
nimmt. Eine gewisse Restsicherheit bleibt
vorhanden. Hingegen kdnnen die Querkrafte
bei der Kurvenfahrt, beim Aquaplaning oder im
Nasshandling mit abgefahrenen Reifen viel
schlechter Ubertragen werden, wodurch die
Sicherheit starker abnimmt.

Abgefahrene Reifen auf Schnee

Reifen mit mehr Profil und wirkungsvollen
Lamellen arbeiten besser als Reifen mit geringer
Profiltiefe bzw. irregularem Schulterabrieb.

Dies gilt beim Testkriterium Traktion wie auch
beim Bremsen auf Schnee. Der Test hat auch

TCS-Tipps @

— Sind die Lamellen des Winterreifens nicht
mehr erkennbar, verliert der Reifen deut-
lich an Schneeperformance und sollte er-
neuert werden.

— Der TCS empfiehlt weiterhin, Winterreifen
zugunsten der Fahrsicherheit ab einer
Profiltiefe von unter 4 mm und Sommer-
reifen ab einer Profiltiefe von 3 mm er-
neuern zu lassen!

gezeigt, dass ein hdheres Restprofil nicht viel
Wirkung zeigt, wenn es keine Lamellen mehr
aufweist. Aus diesem Grund sind die Lamellen
bei einem Winterreifen fur die Schneeperfor-
mance von grosser Wichtigkeit.

Abgefahrene Reifen und Nasshandling

Das Nasshandling zeigt, dass der Performance-
verlust sich aus der Kombination aus Restprofil-
tiefe, Verschleissbild und Alterung ergibt. Wir-
den dabei die Notenmassstabe fur Neureifen
Anwendung finden, wlrden die Leistung aller
abgefahrenen Modelle als mangelhaft ein-
gestuft. Hinsichtlich Grip-, Niveauverhalten im
Grenzbereich und Balance mussen deutliche
Einbussen in Kauf genommen werden. Geht es
darum, Querkrafte zu Ubertragen — wie bei-
spielsweise im Aquaplaning quer oder beim
Nasshandling —, verlieren die Reifen gegenuber
inrer Performance mit voller Profiltiefe sehr
stark und kénnen zum Teil nur einen Bruchteil
inrer ursprunglichen Leistung abrufen.

Abgefahrene Reifen im Gerdauschverhalten (Gerauschmessung 2021, in dB [A])

MICHELIN Continental DUNLOP

ALPIN 5 WinterContact WINTER SPORT 5
TS860

68 72 72 72 70 72 69 72 75

M EU-Label-Wert

Gerauschmessung, Neureifen (Audi A4)

GOODYEAR YOKOHAMA NOKIAN
Ultragrip 9 BluEarth WR D4
69 71 72 72 73 69 72 74

W Gerduschmessung, abgefahren 2,5 mm (Audi A4)

Funf von sechs Winterreifen der Dimension 205/55 R16 91H wurden im abgefahrenen Zustand

lauter.
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Sicherheit und Risiken

Abgefahrene Reifen im Treibstoffverbrauch

Leistungsunterschied in Prozent verschlissen gegenuber voller Profile

Traktion Bremsen Bremsen Aquaplaning  Aquaplaning Nasshandling Treibstoff-
auf Schnee auf Schnee nass langs quer verbrauch
0

= 10 Y IR
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-80

Il MICHELIN ALPIN 5 Continental Wintercontact TS860 DUNLOP WINTER SPORT 5

GOODYEAR Ultragrip 9 [ Yokohama BluEarth [ NOKIAN WR D4

Der Treibstoffverbrauch fallt aufgrund weniger Walkarbeit der Reifen und des damit einher-
gehenden geringeren Rollwiderstands tiefer aus.

Verschleissanzeige (TWI) bei Motorradreifen

— Der 1,6-mm-TWI ist europaweit nur bei Auto-

reifen vorgeschrieben. . é
— An den Motorradreifen kann man sich auf TCS-Tipps o

den TWI nicht verlassen, die Verschleiss- — Die Verschleissanzeige bei Motorradreifen

anzeige betragt hier lediglich 0,8 mm. dient lediglich als Orientierungshilfe.

— Eine Verwechslung der TWI von Auto- und

Hintergrund: Der nordamerikanische Markt Motorradreifen hat bei Nasse erhebliche
schreibt im Gegensatz zu Europa eine Hohe der Sicherheitsnachteile zur Folge und kann Sie
Verschleissanzeige (TWI) von 0,8 mm vor, auf- obendrein teuer zu stehen kommen. Ein
grund dessen werden Motorradreifen mit dieser unter die 1,6 mm gefahrener Reifen wird
TWI-Hbhe weltweit produziert und auch in der mit einer Busse von 100 Franken geahndet.

Schweiz verkauft.

Hochstgeschwindigkeit

Reifen sind jeweils fUr eine bestimmte Hochst-
geschwindigkeit gebaut. Diese zu Uberschreiten,
bedeutet ein Sicherheitsrisiko. Diese Hochst-
geschwindigkeit wird durch den Geschwindig-
keitsindex angegeben (s. Seite 7, 6 ) und muss
mindestens so hoch sein wie die Hochstge-
schwindigkeit des Fahrzeugs — unabhangig da-
von, wie schnell tatsachlich gefahren wird.
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Schneeketten auf Sommerreifen

Viele Autofahrer, die in eher flachen schnee-
freien Gebieten leben, verzichten auf die Mon-
tage von Winterreifen. Doch was, wenn die
Strassen doch mal weiss bedeckt sind — sind
dann Schneeketten auf Sommerreifen sinnvoll?

Der TCS ist dieser Frage nachgegangen und
testete zwei Autos mit Frontantrieb und Ketten
auf schneebedeckter Piste: eines mit sehr guten
Winterreifen und das andere mit Sommerreifen
und Schneeketten. In beiden Fallen war das Urteil
klar: Beim Bremsen von 50 auf 0 km/h brauchte
das Auto mit Winterreifen 24 m bis zum Stillstand,
das Auto mit Sommerreifen und Schneeketten
34 m. Ein ahnlich ungunstiges Resultat wurde
beim Start erzielt, wo das Auto mit Winterreifen in
kurzerer Zeit 50 km/h erreichte.

In weiteren Tests hat sich ergeben, dass ein
Auto mit Sommerreifen und Schneeketten auf
der Antriebsachse ein sehr instabiles Fahrver-
halten aufweist. Insbesondere bei Kurven-

Sommerreifen im Winter

Noch sind Winterreifen in der Schweiz nicht per
Gesetz vorgeschrieben, fur die Verkehrssicher-
heit sind sie jedoch zentral. Mit ihrer speziellen
Gummimischung und dem spezifischen Profil

fahrten gerat das Fahrzeug mit Frontantrieb
aufgrund einer unzureichenden Seitenfuhrung
der Hinterachse ins Schleudern. Bei einem
plétzlichen Ausweichmandver ist bei Heck-
antrieb und Schneeketten auf der Hinterachse
die Lenkbarkeit durch den fehlenden Grip an
der Vorderachse beeintrachtigt.

TCS-Tipps %

— Montieren Sie Schneeketten nur auf
Winterreifen.

— Sofern nicht anders angegeben, montie-
ren Sie die Ketten an den Antriebsradern
(vorne beim Frontantrieb, hinten beim
Heckantrieb).

— Ein echter Winterreifen hat ein Schnee-
flockensymbol auf der Flanke.

— Die Systeme ABS und ESP ersetzen keine
Winterreifen.

sorgen sie nicht nur fur stabileres Fahrverhalten,
sondern sind auch Voraussetzung fur sicheres
Bremsen im Winter. Das zeigt sich beim Brems-
test (s. Grafik).

17
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Sicherheit und Risiken

25 m weniger Bremsweg in 50 Jahren

In den letzten 50 Jahren gab es bei den Pneus gilt jeder Meter weniger als Meilenstein in der
riesige technische Errungenschaften. Nebst der Reifenentwicklung und verbessert die Verkehrs-
kontinuierlichen Reduktion des Bremswegs sicherheit massgeblich. Fakt ist jedoch: Das
wurden sie auch Treibstoff sparender, leiser und beste Assistenzsystem unterstutzt nur so gut,
verschleissfester, was sich ebenfalls auf die wie auch die Qualitat der Pneus auf dem Fahr-
Sicherheit auswirkte. Obwohl heute nur noch zeug ist.

kleine Bremswegverbesserungen maéglich sind,

Bremsen von 100 auf 0 km/h auf nasser Fahrbahn

Beim ersten Reifentest
mussten die eingefah-
renen Daten benannt

Opel Ascona werden. Vergleiche
Reifendimension: mit Erfahrungswerten
1973 175 SR13 fehlten komplett.
100 km/h
Das ABS beeinflusste
beim Bremsen die Lenk-
VW Golf1 barkeit des Fahrzeugs,
Reifendimension: den Bremsweg zu
1983 13 Zoll Beginn aber nur leicht.
100 km/h
Mit der Beimischung von
Silica-Fullstoff konnten
die Reifenhersteller den
Entwicklungskonflikt
VW Golf 2 zwischen Rollwider-
Reifendimension: stand und Nasshaftung
1993 14 Zoll auflésen.
100 km/h 0km/h
@ Auch Bremswegver-
besserungen von weni-
Audi A4/VW Polo gen Metern tragen
Reifendimension: viel zur allgemeinen
2003 14 +15 Zoll Verkehrssicherheit bei.
100 km/h
Schon zwei Meter friher
im Stillstand entschei-
VW Polo den massgeblich Uber
Reifendimension: Kollision und Verlet-
2013 15,16 +17 Zoll zungsausmass.
100 km/h
Bei einer Vollbremsung
aus 50 km/h vermin-
dert ein Meter weniger
Bremsweg die Aufprall-
VW Golf 8 geschwindigkeit auf
Reifendimension: einen Menschen um
2023 16,17 +18 Zoll rund 10 km/h.
100 km/h 0km/h

Bremswege mit einem guten Reifen.
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Reifendruck

Zu geringer Reifendruck ist gefahrlich, wirkt
sich auf das Fahrverhalten, den Treibstoffver-
brauch und den Materialverschleiss aus:

— Brems- und Ausweichmanover sind schwie-
riger zu kontrollieren und kénnen zu Unfallen
fuhren.

— Verringerter Reifendruck auf einem Vorder-
rad verschlechtert das Verhalten bei Aqua-
planing.

— Verringerter Reifendruck auf allen vier Reifen
fUhrt zu einem doppelt so hohen Aqua-
planingrisiko.

— Die Fahreigenschaften verschlechtern sich
kontinuierlich.

— Die Fahreigenschaften verschlechtern sich
unabhangig davon, ob das Fahrzeug beladen
oder leer ist.

— Fahrdynamiksysteme wie ABS oder ESP
kénnen den fehlenden Reifendruck nicht
kompensieren.

— Die mogliche Kurvengeschwindigkeit ver-
ringert sich.

— Der Treibstoffverbrauch steigt um bis zu
0,31/100 km.

— Das Risiko von Reifenschaden und Reifen-
platzern steigt.

— Die Lebensdauer des Reifens verringert sich.

Der TCS hat einen Spezialtest zu Minderdruck
durchgefuhrt und dabei das Hauptaugenmerk
auf die Fahreigenschaften gelegt, die Einfluss
auf die Sicherheit haben. Dabei hat sich gezeigt,
dass bereits eine Druckminderung von 0,5 bar
massive Auswirkungen hat. Und das, obwohl sie
optisch kaum wahrnehmbar ist!

&

— Informieren Sie sich Uber den optimalen
Reifendruck in der Betriebsanleitung Ihres
Fahrzeugs.

— Bei vielen Fahrzeugen finden Sie Angaben
zum optimalen Reifendruck ausserdem
auf einem Kleber an der Tankklappe, an
der FahrzeugtuUre oder im Handschuh-
fach.

— Uberprufen Sie regelméssig den Reifen-
druck am kalten Reifen.

— Uberprufen Sie regelméssig den Reifen-
druck des Reserverads.

— Erhéhen Sie bei schwerer Ladung oder
schnellen Fahrten den Reifendruck um
ca.0,2 bar.

— Bei einigen Fahrzeugherstellern finden Sie
einen Hinweis auf «Eco»-Reifendruck.
Dieser liegt um bis zu 0,2 bar Uber dem
optimalen Reifendruck des Fahrzeugs.
Diese Erhdhung des Luftdrucks verbessert
das Fahrverhalten, bringt eine Treibstoff-
ersparnis von rund 0,3 /100 km, reduziert
aber den Fahrkomfort.

TCS-Tipps

é TCS-Bewertung

. besser ++
gleich gut +*
schlechter @
kritisch -
gefahrlich - -

* Entspricht dem Fahrverhalten mit optimalem Reifendruck
gemass Hersteller.

Minderdruclk Vome rechis {eutanandon. | seva v nelten
-0,5 bar -1,0 bar -1.5bar ; —1,0 bar -1,0 bar

Aquaplaning quer (%] - - _

Nassbremsen mit ABS %) - - i + +

Nasskreis (%] - = _

Nasshandling (%) =

Trockenbremsen mit ABS + + ; @ : + +

Spurwechsel trocken (ISO) (%) = _ (%)

Treibstoffverbrauch + (%) i - i

TCS-Bewertung schlechter kritisch gefahrlich kritisch gefahrlich
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Sicherheit und Risiken

Reifendruck-Kontrollsysteme (RDKS)

Eine nutzliche Hilfe sind die seit 1. November
2014 fur alle neu importierten Fahrzeuge vor-
geschriebenen Reifendruck-Kontrollsysteme.
Sie erlauben zwar etwas weniger haufige Kon-
trollen des Reifendrucks, entbinden den Fahrer
aber nicht véllig von der Druckpriufung am Ven-
til. Nicht alle RDKS vermégen namlich einen
Luftverlust anzuzeigen, wenn er bei allen Reifen
gleichmassig auftritt. Auch Fehlfunktionen sind
nie ausgeschlossen.

Grundsatzlich gibt es zwei verschiedene Arten
von Kontrollsystemen, um den Reifendruck zu
messen:

Direkt messende Systeme

— Drucksensoren befinden sich direkt im
Reifeninneren.

— Daten werden laufend per Funk an einen
Empfanger im Fahrzeuginneren Ubermittelt.

— Druckverlust wird unmittelbar erkannt.

Indirekt messende Systeme

— Raddrehzahlen werden mittels Sensoren
verglichen.

— Druckverlust wird erst relativ spat angezeigt.

— Gleichmassiger Druckverlust auf allen vier
Reifen wird nicht bemerkt.

— Treibstoffmehrverbrauch kann nicht ver-
mieden werden.

Direkt messende Systeme haben gegenuber
indirekt messenden Systemen den Vorteil, dass
sie laufend Werte fur alle vier Reifen erheben
und am schnellsten vor Druckverlust warnen.
Dafur sind indirekt messende Systeme gunsti-
ger, warnen aber selbst dann nicht sofort, wenn
alle vier Reifen gleichmassig Luft verlieren.

Hohere Kosten bei direkt messenden
Systemen

Bei einem direkt messenden RDKS erhdhen
sich die Materialkosten empfindlich. Auch der
Zeitaufwand beim Reifen- bzw. Raderwechsel
steigt bis aufs Doppelte, weil zusatzliche Ar-
beiten wie Ein- und Ausgangskontrolle sowie
der Tausch der Sensoren ausgefuihrt werden
mussen.
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RDKS und Reifen mit Notlaufeigenschaften
Ein direkt oder indirekt messendes Reifendruck-
Kontrollsystem ist Voraussetzung fur die Ver-
wendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften
(s. Seite 56).

Beispielanzeige eines indirekt oder direkt messenden Systems

LG YA

Reifendruckwerte

. . bar.

2;5

- 2.5

2.3

Beispielanzeige eines direkt messenden Systems

S

TCS-Tipp o

Holen Sie vorgangig mehrere Offerten ein,
und vergleichen Sie die Leistungen!


https://tcs.ch/faq-rdks

Reifen und Umwelt

Neben Sicherheit und Fahrverhalten lassen sich
mit der richtigen Reifenbeschaffenheit auch
Treibstoffverbrauch und Abrollgerausche positiv
beeinflussen. Gesetzesauflagen halten die
Reifenindustrie dazu an, die Entwicklung um-
weltschonender und rollwiderstandsarmer Rei-
fen weiter voranzutreiben. Ein ausgewogener
Reifen zeichnet sich dadurch aus, dass er in allen
Disziplinen Uberzeugt. Bei den Reifentests passt
der TCS die Methoden und Beurteilungen lau-
fend den aktuellen Vorgaben und technischen
Weiterentwicklungen an.

Gerauschoptimierte Reifen

Das Abrollgerausch eines Reifens macht einen
grossen Teil des Verkehrslarms aus. Deshalb
mussen seit 2011 alle Reifen gerauschoptimiert
sein, was mit der Kennzeichnung «S» angegeben
wird (s. Seite 7). Reifen ohne «S»-Angabe, die
nach der 40. Woche im Jahr 2011 (Kennzeich-
nung «DOT 4011») produziert wurden, sind vom
Strassenverkehrsamt nicht zugelassen.

Treibstoffverbrauch
bzw. CO,-Emissionen

Ist ein Fahrzeug mit rollwiderstandsarmen Reifen
ausgestattet, verbraucht es bis zu 0,5 /100 km
weniger Treibstoff. Diese Einsparung wirkt sich
sowohl auf das Portemonnaie als auch auf die
CO,-Emissionen aus. Dennoch sollten bei der
Reifenwahl nicht allein finanzielle Uberlegungen
ausschlaggebend sein. Ein Reifen muss in allen
Testkriterien mit guter Leistung Uberzeugen und
bestmdgliche Sicherheit bieten. Eine besondere
Bedeutung haben leicht rollende Reifen natur-
lich fur Elektrofahrzeuge. Einen «kraftescho-
nenden» Reifen kann fur die letzten Kilometer
der Reichweite entscheidend sein. Heute ent-
wickeln die Mehrheit der Hersteller, speziell fur
Elektrofahrzeuge, Reifen mit einem optimierten
Rollwiderstand.

Neben Nachhaltigkeit sollten Reifen méglichst
ausgewogen sein und keine Defizite in der
Sicherheit aufweisen. Ein Reifen muss in allen
Testkriterien mit guten Leistungen uberzeugen
und bestmadgliche Sicherheit bieten. Die TCS-
Reifentests sind insbesondere auf den Aspekt
der Ausgewogenheit ausgelegt. Die trans-
parente Darstellung der Einzeleigenschaften
erlaubt eine 6konomisch und &kologisch sinn-
volle Kaufentscheidung.

Wer als Elektroautobesitzer besonderen Wert
auf grosse Reichweiten legt, gleichzeitig hohe
Reifenlaufleistungen und besonderen Komfort
anstrebt, sollte auch die Empfehlungen der
Fahrzeughersteller prufen. Reifen der Erstaus-
rdstung konnen hier die geeignetere Wahl sein.
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Reifen und Umwelt

Umweltsymbole

Weist ein Reifen besonders wirtschaftliche und
umweltschonende Eigenschaften auf, wird dies
vom Reifenhersteller mit einem Symbol auf

der Reifenflanke angegeben. Allerdings gibt es
fur diese Symbole keine Richtlinien. So Uber-
rascht es nicht, dass viele Reifen bei Tests ihrer
Etikette nicht gerecht werden. Wer mehr Wert
auf die TCS-Bewertungen legt als auf die Um-
weltsymbole auf der Reifenflanke, fahrt besser.

Nokian

Uniroyal

Goodyear

Die Verwendung von Umweltsymbolen unter-
liegt keinen Richtlinien. Die TCS-Reifentests
zeigen auf, welche Reifen wirklich umwelt-
schonend sind.

Schadstoffanalyse

Ob sich Giftstoffe wie PAK, Nitrosamine usw.
im Gummi befinden, wird beim Reifentest ab
2023 im Rahmen einer Schadstoffanalyse
untersucht. PAK sind polyzyklische aromatische
Kohlenwasserstoffe. Diese sind toxisch, krebs-
erregend und erbgutverandernd und kénnen
die Fortpflanzungsfahigkeit beeintrachtigen.
Zudem konnen sie biologisch kaum abgebaut
werden und reichern sich mit der Zeit in der
Umwelt und in Organismen an. Dort wirken sie
als Schadstoffe und bedrohen die Gesundheit
von Tieren, Pflanzen und Menschen.

Die Verordnung (EG) Nr.1907/2006 (REACH-
Verordnung) ist eine EU-Chemikalienverord-
nung, die am 1. Juni 2007 in Kraft getreten

ist. REACH steht fur Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of Chemicals
(Registrierung, Bewertung, Zulassung und Be-
schrankung von Chemikalien).
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Reifen fur Elektrofahrzeuge

Fahrzeuge mit Elektroantrieben gelten zurzeit
als Antriebsform der Zukunft. Elektroautos

mit attraktiver Reichweite werden zunehmend
erschwinglich, was sich in den Verkaufszahlen
wiederspiegelt.

Um niedrige Emissionen, einen geringen
Energieverbrauch und damit hohe Reichweiten
zu erreichen, gilt es, den Roll- und Luftwider-
stand bei Elektrofahrzeugen zu minimieren.
Die Reifen spielen dabei eine wesentliche Rolle.
Im Jahr 2020 kamen die ersten Reifenneu-
entwicklungen fur Elektrofahrzeuge auf den
Markt. Diese sogenannten E-Reifen sind
verschleissarmer, rollwiderstandsoptimierter
und leiser als herkémmliche Produkte fur
fossilbetriebene Fahrzeuge.

Fur die gegenuber herkdmmlichen Ver-
brennungsfahrzeugen deutlich schwereren
Elektro- oder Hybridfahrzeuge wurden Reifen
mit «HL»-Lastindex entwickelt (s. Seite 8).

Beispiele Elektroreifenhersteller

Pirelli P Zero Elect

Michelin Energy E-V

Goodyear Efficient Grip Performance



Reifenabrieb

Plastikmull in der Umwelt ist ein zunehmendes
Problem unserer Zivilisation. Plastikpartikel
finden sich im Boden, im Trinkwasser und sogar
in der Atemluft wieder. Dies stellt auch fur die
menschliche Gesundheit zunehmend ein Risiko
dar. Synthetischer Kautschuk zahlt zu den
Kunststoffen und macht als Abrieb von Auto-
reifen Schatzungen zufolge rund ein Drittel aller
Mikroplastikemissionen Deutschlands aus. Es
ist davon auszugehen, dass sich die Zahlen

in der Schweiz in einem ahnlichen Bereich be-
wegen.

Abrieb entsteht bei Kraftibertragung an der
Kontaktflache zwischen Reifen, Fahrbahn und
dem auf der Fahrbahn liegenden Schmutz (z. B.
Laubreste, verwehte Erde von Ackerflachen,
Sand, Wasser etc.). Die Abriebpartikel bestehen
daher nicht sortenrein aus Reifenabrieb, son-
dern sind ein Konglomerat aus unterschied-
lichen Substanzen. Diese komplexe Zusam-
mensetzung tritt auch unter dem Fachbegriff
«TRWP» (tyre and road wear particles, Partikel
aus Reifen- und Fahrbahnverschleiss) auf. Die
Grosse der Partikel des Reifenabriebs ent-
scheidet Uber ihren Verbleib in der Umwelt.
Partikel in Grésse von Feinstaub kénnen stun-
den- oder tagelang in der Luft schweben, wer-
den Uber weite Strecken transportiert und kén-
nen auch eingeatmet werden. Nur ein kleiner
Teil des Reifenabriebs (2 bis 13%) verbleibt Uber
einen langeren Zeitraum in der Atmosphare
und wirkt Uber die Atemluft auf den Menschen
ein. Der grosste Teil des Reifen- und Strassen-
abriebs verbleibt auf der Fahrbahn oder im
nahen Umfeld der Strasse. Dieser wird je nach
Ortlichkeit bei Niederschlag vom Strassenober-
flachenwasser erfasst und in eine Kanalisation
abgefuhrt oder versickert im angrenzenden
Erdreich.

Der Reifenverschleisstest gehort seit vielen
Jahren zum fixen Bestandteil des TCS-Reifen-
tests, welcher zweimal jahrlich durchgefuhrt
wird. Je eine Reifengrosse pro Saison wird zur
Ermittlung des Verschleisses im realen Betrieb
Uber 15000 km gefahren. Alle 2500 km erfolgt
eine Messung der Profiltiefe und des Gewichts-
verlustes des Reifens via Lasermessgerat und
Digitalwaage.

Ein Reifen verliert Uber seine Nutzungsdauer
rund 20% seines Gewichts. Das entspricht je
nach Reifentyp 1,5 bis 2,0 kg. Die Laufleistung
eines Reifens wird durch die Abriebrate und die
Profilhéhe beeinflusst.

Einflussfaktoren auf den Reifenabrieb

— Topografie: Fahrten in bergigen Regionen

erhdhen den Reifenabrieb.

Fahrbahn: Strassenbelag aus Beton sorgt

fUr héheren Reifenabrieb als Asphalt

Wetterbedingungen: Eine nasse Fahrbahn

sorgt fur hdheren Reifenabrieb.

— Lufttemperatur: Hohere Temperaturen

sorgen fur hoheren Reifenabrieb.

Fahrzeuggewicht: je hdher das Fahrzeug-

gewicht, desto hdher der Reifenabrieb.

— Achsgeometrie: Eine sportliche Fahrwerks-
einstellung erhdht den Reifenabrieb.

— Motorcharakteristik: Ein hdheres Dreh-

moment erhdht den Reifenabrieb.

Fahrgeschwindigkeit: Hoheres Tempo sorgt

fur hdheren Reifenabrieb.

Fahrstil: Eine vorausschauende, sprit-

sparende Fahrweise verringert den Reifen-

abrieb.

>

— Vielfahrer sollten Reifen mit einer hohen
Kilometerleistung kaufen — das spart Geld
und schont die Umwelt.

— Derrichtige Reifendruck verhindert
Reifenabrieb.

— Die Achseinstellungen sollte kontrolliert
werden, wenn ein ungleichmassiges Ver-
schleissbild am Reifen festgestellt wird.

— Eine gleichmassige und vorausschauende
Fahrweise sorgt nicht nur fUr einen gerin-
gen Kraftstoffverbrauch, sondern auch fur
einen geringeren Reifenverschleiss.

TCS-Tipps
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Reifentests

Reifentests

FUr aussagekraftige Testergebnisse bedarf es
sorgfaltiger Testablaufe, erfahrener Testfahrer
und umfassender Kriterienkataloge. Seit

50 Jahren wird der TCS in Zusammenarbeit

mit dem ADACY, dem OAMTC? sowie rund

20 weiteren Partnern diesem Anspruch gerecht
und bietet damit eine unabhangige Entschei-
dungsgrundlage fur den Reifenkauf.

UADAC:  Allgemeiner Deutscher Automobil-Club
2OAMTC: Osterreichischer Automobil-, Motorrad- und
Touringclub
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Testablauf

Die gemeinsamen internationalen Tests decken
Produktschwachen schonungslos auf. Sie dau-
ern rund zwolf Monate und werden von einem
zehnkodpfigen Testteam (Bild oben) durch-
gefuhrt. Pro Test werden auf dem freien Markt
gegen 1000 Reifen gekauft. Normalerweise
handelt es sich um Markenreifen, die in den
Landern der Testpartner gangig sind. Die Preis-
spanne reicht vom Premium- bis zum Low-
Budget-Reifen. Untersucht werden Kriterien,
die sowohl fur die Sicherheit als auch fur die
Umwelt wichtig sind.



Ab 2023 Gliederung in zwei Hauptkriterien

Fahrsicherheit

Trockene Fahrbahn

— Bremsen: Bewertung des Bremswegs mit
ABS aus 100 km/h.

— Fahrverhalten: allgemeines Fahrverhalten
der Reifen wie z.B. Geradeauslauf, Lenkan-
sprechverhalten, SeitenfUhrung.

— Fahrsicherheit: Fahrverhalten im Grenzbereich
wie z. B. Fahrspurwechsel, Kurvenstabilitat.

Nasse Fahrbahn

— Bremsen: Bewertung des Bremswegs mit ABS
aus 80 km/h auf Asphalt- und Betonfahrbahn.

— Aquaplaning langs und quer: Beurteilung der
Geschwindigkeit bzw. des Seitenkraftaufbaus
beim Auftreten von Aquaplaning. Die Wassertiefe
betragt 9 bzw. 5 mm.

— Handling: schnellstmogliche Befahrung (im
Grenzbereich) eines dauerberegneten, kurven-
reichen Handlingkurses durch zwei Testfahrer.
Messgrosse: Rundenzeit und subjektive Be-
urteilung des Fahrverhaltens.

— Kreisfahrt: schnellstmdgliche Befahrung einer
dauerberegneten Kreisbahn auf Zeit.

Winterliche Fahrbahn*

— Schneebedeckte Fahrbahn
Bremsen: Bewertung des Bremswegs mit ABS
aus 30 km/h.
Anfahren: Beschleunigungsfahrt bei niedrigen
Geschwindigkeiten. Messgrosse: Traktionskraft
im Bezug zum Schlupf (durchdrehendes Rad).
Handling: schnellstmogliche Befahrung (im
Grenzbereich) eines Rundkurses auf Zeit durch
zwei Testfahrer. Messgrosse: Rundenzeit und
subjektive Beurteilung des Fahrverhaltens.

— Vereiste Fahrbahn
Bremsen: Beurteilung des Bremswegs mit ABS
aus 20 km/h.

Schnelllauf

Seit 2021 ist der Schnelllauftest nicht mehr Be-
standteil der Standardprozedur im Reifentest; es
gibt stichprobenartige Kontrollen: In Anlehnung
an DIN 78051 wird die Stabilitat der Reifen bei
der maximal zulassigen Fahrgeschwindigkeit
und dartber hinaus auf einem Aussentrommel-
Prufstand kontrolliert.

*Nur Winter- und Ganzjahresreifen.

Umweltbilanz

Verschleiss

— Konvoifahrten: mit identischen Fahrzeugen
Uber eine Strecke von ca. 15000 km pro
Reifen. Alle 2500 km wird eine lasergestutzte
Vermessung der Profiltiefe Uber den gesam-
ten Umfang des Reifens durchgefuhrt.

- Priifstandsmessungen: Uber eine Strecke von
5000 km wird die Konvoifahrt simuliert. Laser-
vermessung der Restprofiltiefe alle 1250 km.

— Auswertung: Hochrechnung der verbleiben-
den Laufleistung bis zum Erreichen der
gesetzlichen Mindestprofiltiefe von 1,6 mm.

Reifenabrieb
— Masse des Gummiabriebs

Effizienz

— Stutzt sich auf Reifengewicht (fahrdynami-
sche Bedeutung) und Treibstoffverbrauch.

— Treibstoffverbrauch: Bestimmung der tat-
sachlichen Treibstoffzufuhrung bei Fahrt mit
konstanter Geschwindigkeit von 100 km/h
(CAN-Bus-Abgriff).

Gerausch (bis 2023: Komfort/Gerausche)

— Innengerdusche: subjektive Beurteilung
durch zwei Personen bei Ausrollversuchen
eines Fahrzeugs zwischen 130 und 30 km/h
auf Asphalt und Betonfahrbahn.

— Aussengerausche: Gerauschmessung nach
ISO 362 auf Asphalt gemass ISO 10844 beim
Vorbeirollen mit 80 km/h und mit ausgeschal-
tetem Motor.

Nachhaltigkeit

— Bonus-Malus-Verrechnung von insgesamt
zwolf Umweltaspekten: u. a. Herstellungs-
land, Zertifizierung der Herstellung nach ver-
schiedenen ISO-Standards, mdgliche ent-
haltene Schadstoffe sowie die Wiederver-
wendung im Rahmen einer Runderneuerung.

— Erhebung der Daten: Vorlage/Guiltigkeit ent-
sprechender Dokumente durch Reifenher-
steller oder Anbieter bestimmen Bonus/Malus.
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Reifentests

TCS-Bewertung

Wir setzen bei unserem Reifentest besonders auf
die Ausgewogenheit eines jeden Reifens. Damit
stellen wir sicher, dass nur Reifen das TCS-Urteil
«sehr empfehlenswert» erhalten, die in allen Krite-
rien bestimmte Mindestanforderungen erfullen.
Vielen Autofahrern nutzen Reifen mit hervor-
ragenden Einzeleigenschaften wenig, wenn diese
gleichzeitig in anderen Kriterien signifikante
Schwachen zeigen. Aus diesem Grund mussen
fur ein «<sehr empfehlenswert» Mindestnoten

in den wichtigsten Uberkriterien erreicht werden.

Wenn Noten in den einzelnen Kriterien wegen
ausgepragter Starken und Schwachen stark
unterschiedlich ausfallen, kann sich trotzdem
eine Schlussbewertung «sehr empfehlenswert»
oder «kempfehlenswert» ergeben, wenn diese
allein aus den gewichteten Einzelnoten er-
rechnet wurden. Damit ware es méglich, dass
Reifenmodelle trotz relevanter Schwachen im
Ranking weit vorne landen. Wegen der Schwa-
chen sind diese Reifen aus Sicht des TCS aller-
dings nicht empfehlenswert. Um diesen Effekt
des Notenausgleichs zu begrenzen, hat der TCS
bei verschiedenen Kriterien sogenannte Durch-
schlageffekte eingefuhrt. Damit soll der Aus-
gewogenheit Rechnung getragen werden. Er-
reicht ein Reifenmodell in dem jeweiligen Krite-
rium eine festgelegte Mindestnote nicht, so
erhalt dieses Kriterium eine Gewichtung von
100%, wahrend alle anderen Kriterien in dieser
Kriteriengruppe mit 0% gewichtet werden. Der
Durchschlageffekt wird in einer Kriteriengruppe
auf das Einzelkriterium mit der schlechtesten
Bewertung angewendet.

— Bei den beiden Hauptbewertungssaulen
«Fahrsicherheit» und Umweltbilanz gilt: Ist
mindestens eine der Noten in diesen Uber-
kriterien 38% oder schlechter, so bildet die
schlechteste Note das Endurteil.

— Beim Hauptkriterium Fahrsicherheit gilt: Ist
eine oder beide Noten in den Unterkriterien
«trocken» und «nass» 58% oder schlechter,
so gilt die schlechtere Note fur das Uberge-
ordnete Kriterium Fahrsicherheit.

— Bei den Kriterien «trocken» und «nass» gilt:
Ist eine oder mehrere der Noten in einem der
Einzelkriterien 18% oder schlechter, also
mangelhaft, so wird die schlechteste Note fur
das jeweils Ubergeordnete Kriterium (also
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Gewichtung
Fahrsicherheit 70%
Trockene Fahrbahn 30%
Fahrstabilitat 40%
Handling 40%
Bremsen 20%
Nasse Fahrbahn 40%
Bremsen 30%
Aquaplaning langs 20%
Aquaplaningquer 10%
Handling 30%
Kreis/Seitenflhrung 10%
Winterliche Fahrbahn* 30%
Bremsen auf Schnee 25%
Traktion auf Schnee 15%
Handling auf Schnee 40%
Bremsen auf Eis 20%
Umweltbilanz 30%
Verschleiss 40%
Reifenabrieb 20%
Effizienz 20%
Reifengewicht 50%
Treibstoffverbrauch 50%
Gerausch (Innen-/Aussengerausch) 10%
Nachhaltigkeit 10%
Herstellungsland; runderneuerter Reifen;
ISO-Zertifikate 14001, 14025, 1040,
14044; Teilnahme UN Global Compact; | Bonus/Malus
Ecovadis; Altreifen-Rtcknahmesystem;
Produktionsrtickstande
Gesamtnote 100%

*Vor 2023: Schnee/Eis (Gewichtung: 20%/10%).

«trocken» oder «nass») Ubernommen. Somit
hat dies auch Auswirkung auf die Note fur
«Fahrsicherheit».

— Beim Hauptkriterium Umweltbilanz gilt fur die
untergeordneten Kriterien Verschleiss, Abrieb
und Effizienz: Ist eine oder mehrere Noten
in diesen Kriterien 58% oder schlechter, also
befriedigend, so gilt die schlechtere Note fur
das Uberkriterium Umweltbilanz.

Der TCS geht davon aus, dass zukUnftig das
Leistungspotenzial der Reifen ansteigt. Dies ist
auch der Grund, weshalb die Note «hervorra-
gend» bisher nicht vergeben wurde. Wir passen



die Beurteilungsmassstabe und Anforderungs-
profile laufend an, damit kdnnen die Reifenbe-
wertungen von alteren Reifentests abweichen.

Ab 2023: Bei den Urteilen «bedingt empfehlens-
wert» und «nicht empfehlenswert» wird die
Gesamtnote nicht Uber die Gewichtung berech-
net. Stattdessen ist fur das Urteil die schlech-
teste Note aus Fahrsicherheit und Umweltbilanz
ausschlaggebend.

— «hervorragend»: Reifen zeichnen sich in
allen Kriterien Uberdurchschnittlich gut aus.

— «sehr empfehlenswert»: Reifen erflllen
alle Kriterien, die fur Fahrsicherheit und
Umweltbilanz entscheidend sind.

— «empfehlenswert»: Reifen kdnnen bei einzel-
nen Kriterien leichte Schwachen aufweisen.

— «bedingt empfehlenswert»: Reifen haben
bei einzelnen Kriterien deutliche Schwachen.

— «nicht empfehlenswert»: Reifen weisen ins-
gesamt grosse Schwachen auf.

Die Testresultate konnen in der Regel auf be-
nachbarte Dimensionen derselben Serie Uber-
tragen werden. Da Beurteilungsmassstabe und
Anforderungsprofile laufend angepasst werden,
kénnen die Reifenbewertungen von den
Vorjahresergebnissen abweichen.

i Anforderungen fiir TCS-Bewertungen*

>60% ! Kk ok ok 1 sehr empfehlenswert
>40% ! *kk i empfehlenswert

>20% ! * % ! bedingt empfehlenswert
>0% | * ! nicht empfehlenswert

*Die Bewertungen sind in Prozent angegeben. 80 bis 100%
entsprechen der besten Beurteilung «hervorragend», 19%
und weniger bedeuten «nicht empfehlenswert». Die Pro-
zentzahlist nicht als absoluter Wert, sondern als «Einzel-
note» zu verstehen. Bei gleicher Gesamtnote wird in einer
Bewertungsgruppe nach den Noten in den Hauptkriterien
Fahrsicherheit und Umweltbilanz sortiert. Wenn mehrere
Reifen mit gleicher Endnote vorhanden sind, gewinnen die
Reifen an Platzen, die in den genannten Kriterien besser
sind.

Umweltbilanz

Das neue Hauptkriterium Umweltbilanz stutzt
sich auf das Unterkriterium Haltbarkeit (Ver-
schleiss/Laufleistung), auf das Unterkriterium
Effizienz und auf die Unterkriterien Reifenabrieb
(Masse des Gummiabriebs), Gerausch und
Nachhaltigkeit.

Die Bewertung fur das Unterkriterium Nachhal-
tigkeit ergibt sich als Bonus-Malus-Verrechnung
von insgesamt zwolf Umweltaspekten. Dazu
zahlen unter anderem das Herstellungsland des
Reifens, die Zertifizierung der Herstellung nach
verschiedenen ISO-Standards, mogliche ent-
haltene Schadstoffe und die Wiederverwendung
im Rahmen einer Runderneuerung. Fur die Er-
hebung der Daten und Informationen, die nicht
als Produkteigenschaften ermittelt werden kon-
nen, werden die Reifenhersteller oder Anbieter
befragt bzw. sind angehalten, entsprechende
Dokumente vorzuweisen. Die Bereitstellung und
Gultigkeit der Dokumente bestimmen die Ver-
gabe der Boni und Mali.

Gesamtnote bei Abwertung

— Ist ein Unterkriterium (z. B. Aquaplaning quer)
«nicht empfehlenswert» (18—-0%), kann das
Gruppenurteil (nasse Fahrbahn) nur «nicht
empfehlenswert» sein.

— Ist ein Gruppenurteil kempfehlenswerty», «be-
dingt empfehlenswert» oder «nicht emp-
fehlenswert», kann das Hauptkriterium Fahr-
sicherheit oder Umweltbilanz nicht besser
als das jeweilige Gruppenurteil sein.

— Ist ein Hauptkriterium «bedingt empfehlens-
wert» oder «nicht empfehlenswert», kann
die Gesamtnote nicht besser als das jeweilige
Hauptkriterium sein.

Griinde fiir unterschiedliche Platzierungen
Der Dunlop Winter Response 2 schneidet in der
Kleinwagendimension 185/65 R15 nur mit «be-
dingt empfehlenswert» ab. Ein paar Jahre zuvor
erreichte er in der grosseren Dimension hinge-
gen ein «sehr empfehlenswert». Die Grunde fur
dieses Abschneiden liegen bei der ungleichen
Reifengrésse und einer moglichen Veranderung
der Reifenmischung. Unterschiede in der Reifen-
performance k&nnen sich aufgrund der verschie-
denen Reifendimensionen bzw. Laufflachenbrei-
ten ergeben. Zudem kdnnen die Reifenhersteller
Veranderungen der Reifenmischung vornehmen.
Auch die Testfahrzeuge haben einen wesentli-
chen Einfluss auf das Ergebnis mit unterschiedli-
chen Lastverhaltnissen oder Fahrwerkseinflussen.
Nicht zu vergessen: Es handelt sich um einen
vergleichenden Test, da haben auch Weiterent-
wicklungen der Mitbewerber Einfluss auf das
Gesamtergebnis. Eventuelle Neuerungen ver-
andern naturlich auch ein solches Ergebnis.
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Reifentests

Winterreifentest 2023: 205/60 R16 92H

Reifenmarke DUNLOP MICHELIN GOODYEAR

Continental Hankook BRIDGESTONE Firestone
Typ WINTER ALPIN 6 UltraGrip 9+® | WinterContact { Winter i*cept BLIZZAK WINTERHAWK 4
SPORT 5 TS870P RS3 LM 005
EU-Reifenlabel? C/B/B(72dB) ; C/B/A(69dB) ; C/B/B(71dB) : C/B/B(71dB) ; C/B/B(72dB) ; C/A/B(71dB) D/B/B (71 dB)
Fahrsicherheit?
Trockene Fahrbahn 72%° 70% 60% 60% 60% 60% 60%
Nasse Fahrbahn 66% 62% 68% 66% 66% 74% 70%
Winterliche Fahrbahn 68% 64% 66% 66% 74% 66% 62%
Note Fahrsicherheit 68% 64% 64% 64% 66% 68% 64%
Umweltbilanz?
Verschleiss 70% 78% 64% 60% 54% 48%9 50%
Reifenabrieb 68% - 64% 66% 66% 58% 54%
Effizienz® 66% 68% 74% 66% 70% 60% 64%
Gerausch 44% 48% 54% 54% 50% 48% 54%
Nachhaltigkeit 42% 50% 44% 48% 46% 44% 44%
Note Umweltbilanz 64% 70% 62% 60% 54% 48% 50%
Gesamtnote 66% 66% 64% 62% 62% 62% 60%
Sternbewertung Fok ok ok Kok Hkk Fok ok ok Jook ok ok Fokok ok Jok ok ok Kok kk
TCS-Bewertung® sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr
empfehlens- empfehlens- empfehlens- empfehlens- empfehlens- empfehlens- empfehlens-
wert wert wert wert wert wert wert
+ Starken + Sehraus- + Sehraus- + Sehraus- + Sehraus- + Gutauf + Bestnote + Gutauf
— Schwachen gewogener gewogener gewogener gewogener trockener auf nasser trockener
Reifen Reifen Reifen Reifen und nasser Fahrbahn Fahrbahn
+ Beste Fahr- i+ Beste Um- + Bestnote + Gutauf Fahrbahn + Beste Fahr- i+ Gutauf
sicherheit weltbilanz inder trockener + Gutauf sicherheit nasser Fahr-
+ Bestnote + Geringster Effizienz und nasser Schnee und + Gutauf bahn
auf trockener Reifenabrieb i+ Gutauf Fahrbahn Eis Schneeund :+ Gutauf
Fahrbahn + Bestnote trockener + Gutauf + Gutinder Eis Schnee und
+ Gutinder inder Nach- gnﬁ Ea;ser E,Ch”ee und Effizienz + Gutinder Eis
Effizienz und haltigkeit anrbahn IS + Gutim Effizienz + Gutinder
im Verschleiss +§3u;auf + (EEf_l;t in der Reifenabrieb ~ Geringste Effizienz
E_c neeund X \Z/'enzlffln_d — Leichte Laufleistung i— Leichte
1S ImVerschleiss:  schwachen ~ Leichte Schwachen
imVerschleissi ¢ pvachen im Verschleiss
im Reifen- — Leichte
abrieb Schwachen
Y Buchstabe 1: Note von A bis G im Treibstoffverbrauch; —Schlechteste |rg Retl)fenf
abrie

Buchstabe 2: Note von A bis G bei Bremsen nass;
Buchstabe 3/Zahl: Aussenfahrgerausch (dB [A]).
2 Gewichtung: Fahrsicherheit 70%, Umweltbilanz 30%.
3 Gewicht/Treibstoffverbrauch. Der Energieverbrauch
wird durch den Rollwiderstand und das Gewicht (Drehmasse)
des Reifens beeinflusst.
4 Siehe Anforderungsgrenzen.
5 Beste Note in diesem Kriterium (Schriftfarbe schwarz, fett
und unterstrichen).
9 Schlechteste Note in diesem Kriterium (Schriftfarbe rot, fett).
7'Fahrt zur Abwertung.
8 Nachfolger UltraGrip Performance 3 erhaltlich.
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BFGoodrich FULDA Kleber FALKEN Barum VREDESTEIN | UNIROYAL LASSA AUSTONE
G-FORCE KRISTALL KRISALP HP3 { EUROWINTER: POLARIS5 WINTRAC WinterExpert | SNOWAYS 4 ATHENA
WINTER2 {CONTROLHP2 HS02 SP-901
/B/A (69 dB) { C/B/B(72dB) ; D/B/A (69 dB) ; D/B/A (69 dB) ; D/C/B(72dB) ; C/B/B (70 dB) ; D/B/B (72 dB) ; D/B/A (69 dB) i D/D/A (72 dB)

60% 62% 50% 66% 42% 42% 44% 60% 30% :
56% 52% 58% 60% 54% 60% 56%
66% 60% 62% 48% 58% 66% 60%
56% 52% 50% 48% 42% 42% 44%

I_ 60% 60% 68% 64% 52% 60% s6% |
76% 70% 76% 62% 66% 72% 52% 62% 68% ]
64% 72% 62% 58% 72% 66% 66% 58% 48% :
50% 34% 54% 54% 44% 56% 44% 54% 56% :
48% 44% 48% 28% 48% 40% 48% 34% 24% ;
62% 70% 62% 56% 64% 62% 52% 56% 48% ;
58% 58% 54% 50% 48% 48% 46%

F*okk Kok ok Hok ok ok k Kok ok Fokk Kk ok
empfehlens- | empfehlens- | empfehlens- | empfehlens- | empfehlens- | empfehlens- | empfehlens-
wert wert wert wert wert wert wert
Gutauf + Bestnote + Gutauf + Gutauf + Gutim + Bestnote + Gutauf + Gutauf + Bestnote
trockener im Ver- Schnee und trockener Verschleiss beim Schnee und trockener auf Schnee
Fahrbahn schleiss Eis Fahrbahn +Gutim Gerausch Eis Fahrbahn und Eis
Gutauf + Gutauf +Gutinder :+ Gutauf Reifenabrieb: + Gut auf + Gutin + Gutauf + Bestnote
Schneeund | trockener Effizienz nasser + Gutinder nasser der Effizienz | nasser beim
Eis Fahrbahn \le’ld imhl ) Fahrbahn Effizienz Fahrbahn ~ Leichte Fahrbahn Gerausch
Gutinder i+ Gutauf €rschielss 4 Gutim _Leichte + Gutauf Schwachen i+ Gutim +Gutim
Effizienz Schneeund |+ Gutim Verschleiss Schwichen Schnee und auf trocke- Verschleiss Reifenabrieb
t‘/nd'rﬁl ) Eis Reifenabrieb +Gutim auf trocke- Eis ner und + Gutim —Schwachen
erschieiss 4 Gutinder —Leichte Reifenabriebi nerFahr- + Gutinder Eaﬁssrh - Reifenabriebi auftrocke-
Gutim Effizienz Schwachen || . bahn” Effizienz anrbahn = ner Fahr-
. . Leichte R . Schwach
Reifenabrieb | _ jtester auf trocke- Schwichen | — Leichte undim Ver- {—Leichte aufSchnee? | bahn
Leichte Reifen ner Fahr- aufSchnee | Schwachen | Schleiss Schwachen | . —Schwach
% bahn” . . im Ver- Schwachen
Schwachen || .. und Eis” aufnasser |- Leichte _ ; auf nasser
Leichte . A schleiss auf Eis )
auf nasser Schwachen |~ Le|cht_e ~ Leichte Fahrbahn Schwéchen ) Leicht Fahrbahn
Fahrbahn 1 5 f nasser Sc?wachen Schwachen {— Leichte auf tFror::ke- - EO.fChStzr, b Silhcwéechen —Schlechtes-
Fahrbahn” Ie:)uhr\ss;er inder Nach-{ Schwéchen EEL aﬂ - eltenabrie inder Nach-: teFahr-
ahrbahn haltigkeit auf Schnee ann Lt sicherheit
JEi haltigkeit
— Leichte undtis —Schlechtes-
Schwachen te Umwelt-
inder bilanz
Effizienz

29

Reifentests



Reifentests

Winterreifentest 2023: 225/45 R17 91H

Reifenmarke Continental MICHELIN GOODYEAR DUNLOP VREDESTEIN SEMPERIT Hankook
Typ WinterContact ALPIN 6 UltraGrip WINTER WINTRAC SPEED-GRIP5 | Winteri*cept
TS870 Performance +® SPORT 5 PRO RS3
EU-Reifenlabel? C/B/B(70dB) | D/B/A(69dB) : D/B/B(72dB) i D/C/B(72dB) | D/B/B(72dB) : D/B/B(72dB) i D/B/B (72 dB)
Fahrsicherheit?
Trockene Fahrbahn 66% 66% 68% 62% 56% 60% 56%
Nasse Fahrbahn 70% 62% 60% 58% 58% 60% 70%
Winterliche Fahrbahn 72% 66% 66% 72% 60% 54% 68%
Note Fahrsicherheit 70% 64% 64% 58% 56% 54% 56%
Umweltbilanz?
Vi 72% 66%
Reifenabrieb 70% 76%° 68% 70% 70% 66% 64%
Effizienz® 66% 64% 74% 76% 60% 64% 64%
Gerausch 48% 42% 40% 36% 44% 42% 48%
Nachhaltigkeit 48% 50% 44% 44% 40% 48% 48%
Note Umweltbilanz 70% 74% 68% 74% 64% 68% 62%
Gesamtnote 70% 66% 66% 62% 58% 58% 58%
Sternbewertung Fok ok ok Kok Hkk Fok ok ok Jook ok ok Kok ok Fok ok Fok ok
TCS-Bewertung® sehr sehr sehr sehr empfehlens- empfehlens- empfehlens-
empfehlens- empfehlens- empfehlens- empfehlens- wert wert wert
wert wert wert wert
+ Starken + Sehraus- + Sehraus- + Sehraus- + Ausgewoge- '+ Gutauf + Sehr gut + Gutauf
— Schwachen gewogener gewogener gewogener ner Reifen Schnee und im Verschleiss: nasser Fahr-
Reifen Reifen Reifen + Beste Um- Eis + Gutauf bahn
+ Beste Fahr- + Beste Um- + Bestnote weltbilanz + Gutim trockener + Gutauf
sicherheit weltbilanz auftrockener i, Sehr Verschleiss und nasser Schnee und
qut N
+ Sehr gut + Bestnote Fahrbahn im Verschleiss:+ Gutim Fahrbahn Eis
im Verschleiss: inderNach- i+ Sehrgut + Gutin der Reifenabrieb :+ Gutim + Gutinder
+ Gutauf haltigkeit im Verschleiss Effizienz + Gutin der Reifenabrieb Efﬁ\z/ienz#lnq
Schneeund :+ Geringster + Gutin e Effizienz + Gutinder imVerschleiss
Ei Reifenabrich der Effizi Leichte Effizi +Guti
is eifenabriel er Effizienz Schwachen i— Leichte zienz Ru'?m et
auf nasser Schwéchen - Leichte eltenabrie
Fahrbahn auftrockener i Schwachen - Leichte
und nasser auf Schnee Schwachen
Fahrbahn? und Eis” auf trockener
Fahrbahn?

Y Buchstabe 1: Note von A bis G im Treibstoffverbrauch;
Buchstabe 2: Note von A bis G bei Bremsen nass;
Buchstabe 3/Zahl: Aussenfahrgerausch (dB [A]).

2 Gewichtung: Fahrsicherheit 70%, Umweltbilanz 30%.

3 Gewicht/Treibstoffverbrauch. Der Energieverbrauch
wird durch den Rollwiderstand und das Gewicht (Drehmasse)
des Reifens beeinflusst.

4 Siehe Anforderungsgrenzen.

9 Beste Note in diesem Kriterium (Schriftfarbe schwarz, fett
und unterstrichen).

9 Schlechteste Note in diesem Kriterium (Schriftfarbe rot, fett).

7 Fuhrt zur Abwertung.

8 Nachfolger UltraGrip Performance 3 erhaltlich.

9 Nachfolger SNOWPROOF 2 erhaltlich.
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iti Kumho Apollo Nokian Tyres PIRELLI YOKOHAMA Sava BRIDGESTONE: Kormoran
itiWinter W2 WINTER- ASPIRE XP WR CINTURATO BluEarth- eskimo hp2 BLIZZAK SNOW
CRAFT WP52 WINTER Snowproof® WINTER2 | WINTER V906 LMO005
D/B/B(71dB) ; C/B/B(72dB) ; D/B/B(72dB) ; C/B/A(69dB) ; D/B/B(72dB) ; D/B/B(71dB) ; C/C/B(72dB) ; C/A/B(71dB) i D/C/B (72 dB)
62% 56% 56% 50% 44% 52% 42% 64% i 32%

: 60% 56% 62% 46% 62% 62% 46% 76%

. 58% 64% 52% 50% 64% 50% 68% 46% | 718%
58% 56% 52% 46% 44% 50% 42% ae% | am
54% 74% 66% 68% 64% 58% 62% 48% 72% :
56% 54% 58% 64% 66% 58% 78% 62% 66% ]
42% 50% 34% 48% 44% 42% 32% 42% 32% :
28%° 32% 40% 46% 50% 32% 44% 44% 50% :
52% 54% 58% 62% 66% 52% 66% 48% 70% :
56% 56% 54% 50% 50% 50% 50% 46%

F*okk Kok ok Hok ok ok k Kok ok Fokk Kk ok Jok ok

empfehlens- | empfehlens- i empfehlens- | empfehlens- | empfehlens- { empfehlens- | empfehlens- i empfehlens-

wert wert wert wert wert wert wert wert
Gutauf + Bestnote + Gutauf +Gutim + Bestnote + Gutauf + Bestnote + Bestnote + Bestnote
trockener im Ver- nasser Fahr- | Verschleiss inderNach-{ nasser inder auf nasser auf Schnee
Fahrbahn schleiss bahn +Gutim haltigkeit Fahrbahn Effizienz Fahrbahn und Eis
Gutauf + Gutauf + Gutim Reifenabrieb: + Gut auf — Leichte + Gutauf + Gutauf + Bestnote
nasser Fahr- | Schneeund { Verschleiss + Gutin der nasser Fahr- | Schwéchen Schneeund | trockener inder Nach-
bahn Eis + Gutim Rei- Effizienz bahn auftFrohcke— Eis Fahrbahn haltigkeit
Leichte + Gutim fenabrieb ~ Leichte + Gutauf EeL anr- + Gutim +Gutinder i+ Sehrgutim
Schwachen Reifenabrieb: | . 2 Schnee und ann Verschleiss Effizienz Verschleiss

£Sch Leichte Schwéchen B Leich
aud é: NE€ !+ Bestnote Schwachen auf trocke- s - Self:: te h + Gutim —Schwachen i+ Gutim
undtis beim auf trocke- nerund + Gutinder aLC,If gcahcneeen Reifenabriebi auf Schnee Reifenabrieb
Iéelhch'se . Gerausch EeLFahr— Ears]ssrh ) Ef'ﬁdz!enz und Eis? ~ Leichte und Eis” — Schlechtes-
>Chwachen © | eichte ann anhrbann undim Leich Schwachen :—Schwachen te Fahr-
|mh\{e_r— Schwachen |- Leichte ~ Leichte Verschleiss |~ Selhc te h auftrocke- i imVer- sicherheit
schieiss auftrocke- | Schwachen | Schwéchen |- Leichte >¢ Vwac €N nerund schleiss — Schwach
Leichte nerund aufSchnee | aufSchnee | Schwachen | '™MVer nasser _ )

- . . schleiss Schwachen auf nasser
Schwachen nasser und Eis” und Eis auf trocke- Fahrbahn” ; e )
; ) . im Reifen Fahrbahn
im Reifen- Fahrbahn” | . ner Fahr- — Leichte . .

) Leichte x Lautester abrieb _ 5
abrieb?” ’ A bahn? Schwachen , Schwachen
— Leichte Schwachen N Reifen _ . ~
i 4 i in der Nach- Schlechtes auf trocke
Leichte Schwachen inder N

3 i iZi haltigkeit te Umwelt- ner Fahr-
Schwachen inder Effizienz bilanz bahn
inder Nach-{ Effizienz
haltigkeit i — Lautester

Lelcht_e Reifen
Schwéchen

inder Nach-

haltigkeit
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Reifentests

Winterreifentest 2022: 185/65 R15 88T

Reifenmarke Continental GOODYEAR Semperit MICHELIN BFGoodrich VREDESTEIN BRIDGESTONE
Typ WinterContact UltraGrip 9+ SPEED-GRIP 5 ALPIN 6 G-FORCE WINTRAC BLIZZAK LM0OO5
TS 870 WINTER 2
EU-Reifenlabel® C/B/70 C/B/71 D/B/71 C/B/69 D/B/68 C/B/69 C/AI71
Trockene Fahrbahn 64% 64% 60% 60% 58% 62% 68%
Nasse Fahrbahn 68% 76%" 64% 64% 56% 68% 76%
Schnee 66% 60% 70% 62% 70% 56% 62%
Eis 60% 64% 64% 64% 60% 62% 54%°
Komfort/Gerausche 50% 56% 58% 60% 56% 54% 52%
Treibstoffverbrauch? 74% 70% 76% 68% 62% 62% 72%
Verschleiss 70% 60% 70 L sk 0% 60% 50%
Gesamtnote 66% 66% 66% 64% 56% 56% 50%
Sternbewertung %k k ok * %k k ok kK k * %k ok Kk k Kk Kk * %k
TCS-Bewertung? sehr sehr sehr sehr empfehlens- empfehlens- empfehlens-
empfehlenswert|{empfehlenswert{empfehlenswerti empfehlenswert wert wert wert
+ Starken + Sehraus- + Sehraus- + Sehraus- + Sehraus- + Gutauf + Gutauf + Bestnote
— Schwachen gewogener gewogener gewogener gewogener Schnee trockener auf nasser
Reifen Reifen Reifen Reifen + Gutauf Eis und nasser Fahrbahn
+ Gutauf + Bestnote +Bestnoteim i+ Bestnoteim i, < i Fahrbahn + Gutauf
trockener auf nasser Treibstoff- Verschleiss Treibstoff- + Gut auf Eis trockener
En}? Ea;ser Fahrbahn verbrauch + Bestnote verbrauch +Gutim Fahrbahn
anrbann + Gutauf + Gutauf beim + Gutim Treibstoff- + Gutauf
+ Gutauf Schnee trockener Gerausch f verbrauch Schnee
Sch q o Ei q Verschleiss
E‘c neeun undtis llémh Ea;ser + Gutauf ~ Leichte + Gutim +Gutim
s + Gutauf anrbann Schnee und : Verschleiss Treibstoff-
Guti K G ¢ b Schwachen b h
+ Tu‘F im B tFrohc en;er + ¢ uk: au is auftrockener i— Leichte verbrauc
relbbsto h a Trba_b n ff E'C neeund Fahrbahn Schwachen i—Leichte
verbrauc im Treibstoff- 1S ~ Leicht auf Schnee® Schwachen
undim verbrauch eichte aufEis
Verschleiss undim Schwachen
Verschleiss auf nasser — Leichte
Fahrbahn? Schwéchen
im Ver-
schleiss®

Y Rollwiderstand beeinflusst den Treibstoffverbrauch.
2 Siehe Anforderungsgrenzen.
S'Fuhrt zur Abwertung.

“ Beste Note in diesem Kriterium (Schriftfarbe schwarz, fett

und unterstrichen).

9 Schlechteste Note in diesem Kriterium (Schriftfarbe rot, fett).

9 Buchstabe 1: Note von A bis G im Treibstoffverbrauch;

Buchstabe 2: Note von A bis G bei Bremsen nass;

Zahl: Aussengerausch in Dezibel (dB).
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=

MAXXIS Firestone NEXEN AVON DUNLOP FULDA Barum IMPERIAL WANLI
PREMITRA WINTERHAWK 41  WINGUARD WT7 SNOW WINTER KRISTALL MON- POLARIS5  iSnowdragon HP SW611
SNOW WP6 SNOW'G3 RESPONSE 2 TERO 3
D/B/70 D/B/71 D/C/71 D/B/70 C/C/70 C/C/71 E/C/71 E/C/70 C/C/71
72% 46% 44% 52% 38% 38% 32% 68% 567%
52% 66% 44% 40% 74% 72% 62% 30% 56%
56% 68% 68% 62% 60% 64% 54% 64% 72%
58% 54% 60% 50% 56% 52% 50% 52% 52%
58% 76% 66% 64% 72% 70% 70% 64% 74%
50% 60% 60% 40% 60% 60%
50% 46% 44% 40% 38% 36% 32%
Kk k F %k ok 2.2.2.4 Hkk *k *k *k
empfehlens- | empfehlens- i empfehlens- i empfehlens- bedingt bedingt bedingt
wert wert wert wert empfehlens- i empfehlens- i empfehlens-
wert wert wert
Bestnote + Bestnote + Bestnote + Gutauf + Bestnote auf |+ Bestnote im i+ Gutauf + Bestnoteim i+ Bestnote
auf trocke- im Treib- beim nasser Fahr- | Schnee Verschleiss Schnee Verschleiss auf Eis
EeLFah'_ stot;f— h Gerausch bahn + Gutauf + Gutauf +Gutim + Gutauf +Gutim
anhn verbrauch . Gutauf + Gutauf Eis nasser Fahr- | Schnee Treibstoff- trockener Treibstoff-
Gut aufF . + GutFaL;f ga;» Ea;ser Fahr- 14 Gutim bahn + GutaufEis verbrauch Fahrbahn verbrauch
gaffe' anr- i serranrbahn;  bann Treibstoff-  {+GutaufEis |, 5 iim +Gutim +GutaufEis i+ Gutim
La' : +Suhtauf g + Gut auf Eis verbrauch + Gutim Treibstoff- Verschleiss +Gutim Verschleiss
;'hc te h EF neeund iy Gutim — Lautester Treibstoff- verbrauch - Lautester Treibstoff- - Leichte
chwachen 1S Treibstoff- Reifen verbrauch . : Reifen verbrauch Schwachen
auf schnee Guti brauch undim Schwachen auf trocke-
und Eis +Vu ITﬂ . verd. —Geringste v hlei auftrocke- i—Leichte —Schwachen Fah
Leich erschielss \l;n ”El . Laufleistung erschleiss ner Fahr- Schwachen : auf Schnee ne; anr-
elc t_e — Leichte erschieiss el —Schwéchen bahn aufnasser {_ bahn
Schwachen Schwachen {—Leichte Leichte auf trocke- Fahrbahn Schwach — Leichte
im Treib- C - Schwachen —Schwachen ) auf nasser x
auf trocke- Schwachen ~ ner Fahr- und Eis 3 Schwachen
stoffver- Fah f trock auftrocke bahn? auf nasser Fahrbahn £Sch
brauch geL anr au Froﬁ €~ ! nerFahr- ann Fahrbahn® i{—Schwéchen aurschnee
Leich ann geL anr- bahn auf trocke- —Schwach
Se'ﬁ te h ann — Leichte ner Fahr- auf nasser
>chwachen — Leichte . bahn? Fahrbahn®
im Ver- - Schwachen
schleiss¥ Schwachen auf Schnee?
' auf Schnee®
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Reifentests

Winterreifentest 2022: 215/60 R16 99H

W Continental DUNLOP GOODYEAR MICHELIN YOKOHAMA BRIDGESTONE Kleber GT RADIAL
Typ WinterContact {WINTER SPORT UltraGrip ALPIN 6 BluEarth*Winter BLIZZAK KRISALP HP3 | WINTERPRO 2
TS8707 5 Performance+ V906 LM005
EU-Reifenlabel® C/B/70 C/B/72 C/B/72 C/B/69 D/B/71 C/AI71 C/B/69 C/C/70
Trockene Fahrbahn 62% 62% 60% 70% 64% 74% 52% 56%
Nasse Fahrbahn 68% 66% 60% 62% 58% 70% 54% 50%
Schnee 78% 78% 1 82 2% 58% 56% 74% 54%
Eis 72% 70% 66% 72% 62%" 62% 66% 68%
Komfort/Gerausche 54% 48% 54% 54% 52% 42% 54% 54%
Treibstoffverbrauch? 68% 76% 70% 64% 72% 68% 74% 62%
Verschleiss 60% 70% 60% 70% 60% 60% 60% 60%
Gesamtnote 68% 68% 64% 64% 58% 56% 52% 50%
Sternbewertung ok %k k ok %k k ok ok k ok ok k Kk ok Kk ok Jok ok Kk ok
TCS-Bewertung? sehr sehr sehr sehr empfehlens- { empfehlens- | empfehlens- i empfehlens-
empfehlens- i empfehlens- | empfehlens- i empfehlens- wert wert wert wert
wert wert wert wert
+ Starken +Sehraus- i+ Sehraus- i+ Sehraus- i+ Sehraus- i+ Gutauf + Bestnote + Gutauf + Gutauf Eis
— Schwachen gewogener | gewogener i gewogener | gewogener | trockener auf trocke- Schnee +Gutim
Reifen Reifen Reifen Reifen Fahrbahn EeLFahr- + GutaufEis Treibstoff-
+ Gutauf +Gutauf +Bestnote i+ Gutauf +Gutim ann + Gutim verbrauch
trockener trockener auf Schnee trockener Treibstoff- i+ Bestnote Treibstoff- i+ Gutim
und nasser undnasser i, Gut auf und nasser verbrauch auf nasser verbrauch Verschleiss
Fahrbahn Fahrbahn Fahrbahn : Fahrbahn
trockener + Gutim +Gutim ~ Leichte
+ Gutauf + Gutauf und nasser i+ Gutauf Verschleiss i+ Gutim : .
. Verschleiss | Schwachen
Schneeund:! Schneeund; Fahrbahn Schneeund: | .. Treibstoff-
b b b Leichte b h - Leichte auf trocke-
s s + Gutim s Schwachen | Vererauc . ner Fahr-
. . X . . Schwachen
+ Gutim + Gutim Treibstoff- {4+ Gutim aufnasser i+ Gutim auf nasser bahn
Treibstoff- Treibstoff- verbrauch Treibstoff- Fahrbahn Verschleiss Fahrbahn |- Leichte
verdb_rauch verdb_rauch \l;nd Imhl . verdb_rauch — Leichte — Leichte _ Leichte Schwachen
undim undim erschielss undim Schwachen | Schwachen | ¢ it ey auf Schnee
Verschleiss | Verschleiss Verschleiss | 2 tschneed  aufSchnee? chwachen
auftrocke- i—Leichte
ner Fahr- Schwachen
bahn® auf nasser
Fahrbahn®

Y Rollwiderstand beeinflusst den Treibstoffverbrauch.

2 Siehe Anforderungsgrenzen.

3 Fuhrt zur Abwertung.

“Beste Note in diesem Kriterium (Schriftfarbe schwarz, fett
und unterstrichen).

9 Schlechteste Note in diesem Kriterium (Schriftfarbe rot, fett).

9 Buchstabe 1: Note von A bis G im Treibstoffverbrauch;
Buchstabe 2: Note von A bis G bei Bremsen nass;
Zahl: Aussengerausch in Dezibel (dB).

7 Tragfahigkeitsindex (Lastindex 95).
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Sava VREDESTEIN ESA+TECAR TOYO TIRES Nokian Tyres UNIROYAL Matador FALKEN COOPERTIRES
eskimo hp2 WINTRAC SUPERGRIP | OBSERVE S944 i WR Snowproof i WinterExpert i MP93 Nordicca: EUROWINTER WM-SA2 +
PRO HSO01
C/CI72 C/B/70 C/Cl72 D/B/71 C/B/69 D/C/72 D/C/72 D/B/70 E/B/70
60% 52% 48% 68% 56% 44% 42% 40% 36%
50% 64% 50% 48% 46% 54% 48% 64% 58%
64% 60% 72% 54% 62% 76% 64% 70% 56%
70% 74% 70% 70% 64% 74% 70% 66% 62%
40% 56% 50% 50% 56% 52% 52% 56% 52%
78% 54% 70% 64% 60% 62%
50% 70% 70% 70% 60% 70% 60% 40%
50% 50% 48% 48% 46% 44% 42% 40% 36%
ok k 2.2.2 ¢ ok k * Kk k Hk ok Fk ok F %k k * %k ok *k
empfehlens- | empfehlens- i empfehlens- | empfehlens- i empfehlens- | empfehlens- | empfehlens- i empfehlens- bedingt
wert wert wert wert wert wert wert wert empfehlens-
wert
Sehrgutim i+ Bestnote + Bestnote + Gut auf + Bestnote + Bestnote + Gut auf + Bestnote + Gutim
Verschleiss auf Eis beim trockener beim auf Eis Schnee beim Treibstoff-
Gut auf + Bestnote Tre\bbstofL— Fahrbahn Gerausch i, postnoteim '+ Gutauf Eis Gerausch verbrauch
Schneeund | beim Verorauch iy GutaufEis i+ Gutauf Treibstoff- |, cutim + Gutauf ~ Leichte
Eis Gerausch + Gutauf + Gutim Schnee und verbrauch Treibstoff- nasser Fahr- | Schwachen
Gutauf + Gutauf Schnee Verschleiss Eis + Gutauf verbrauch bahn iu;n;sser
trockener nasser +GutaufEis i, Leichte +Gutim Schnee +Gutim + Gutauf anrbann
Fahrbahn Fat:jrgaﬂn + Gutim Schwachen Treg:)stof:l- +Gutim Verschleiss élchnee und i~ Iéefhse h
Gutim undsSchnee | yerschleiss auf Schnee verbrauc Verschleiss | _ | . s chwachen
Treibstoff- i+ Gutim +Gutim Leichte + Gutim auf Schnee
b h Treibstoff —Leichte + Leichte v hiei — Leichte Schwachen Treibstoff Leich
verbrauc reibsto h_ Schwachen Schwachen erschieiss Schwachen auf nasser reibsto h_ - Selhc te h
Lautester verbrauc| auf nasser im Treib- — Leichte auf nasser Fahrbahn verb_rauc ¢ Vwac en
Reifen — Leichte Fahrbahn stoffver- Schwachen Fahrbahn ~ Leich und \r_nVerf Im Ver-
Schwachen brauch auf trocke- eichte schleiss schleiss
Leichte — Leichte — Leichte Schwéchen ) i
Schwichen | auf tF'Othe’ Schwachen i+ Leichte geLFahr— Schwachen | auftrocke- |~ ée'hChF_e h - Sclf'mwac:en
auf nasser Ee; anr- auf trocke- Schwachen ann auf trocke- ner Fahr- cf Wack en au tFrol;: -
Fahrbahn® ann ner Fahr- aufnasser i—Leichte ner Fahr- bahn? au tFrohc - geL ‘—; .
— Leichte bahn? Fahrbahn® Schwachen bahn? ne; 21 - ahn
Schwachen auf nasser bahn
im Ver- Fahrbahn®
schleiss®
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Reifentests

Winterreifentest 2021: 195/65 R15 91T

W DUNLOP GOODYEAR MICHELIN VREDESTEIN BFGoodrich Continental BRIDGESTONE
Typ WINTER UltraGrip 9+ ALPIN 6 WINTRAC g-FORCE WinterContact BLIZZAK
RESPONSE 2 WINTER 2 TS 8607 LMO005
EU-Reifenlabel® C/B/67 E/B/72 C/B/69 C/B/70 E/B/69 C/B/72 C/AI71
Trockene Fahrbahn 70% 64% 72%% 60% 66% 56% 60%
Nasse Fahrbahn 68% 74% 60% 64% 58% 78% 76%
Schnee 70% 70% 66% 66% 72% 72% 54%
Eis 62% 70% 70% 70% 60%° 60% 64%
Komfort/Gerausche 50% 54% 48% 54% 44% 52% 44%
Treibstoffverbrauch? 74% 64% 70% 76% 76% 62% 70%
Verschleiss 60% 60% 70% 70% 70% 60% 50%
Gesamtnote 66% 66% 64% 64% 58% 56% 50%
Sternbewertung ok ok ok ok ok k ok %k k *kkk ok ok *kk *kk
TCS-Bewertung? sehr sehr sehr sehr empfehlens- empfehlens- empfehlens-
empfehlens- empfehlens- empfehlens- empfehlens- wert wert wert
wert wert wert wert
+ Starken + Sehraus- + Sehraus- + Sehraus- + Sehraus- + Bestnote + Bestnote + Gutauf
— Schwachen gewogener gewogener gewogener gewogener auf Schnee auf nasser trockener
Reifen Reifen Reifen Reifen + Bestnote Fahrbahn und nasser
+ Gutauf + Bestnote + Bestnote + Bestnote im Treibstoff- :+ Bestnote Fahrbahn
trockener auf Eis auf trockener | auf Eis verbrauch auf Schnee + Gutauf Eis
Enﬁ ga;ser + Gut auf Fal:;_bahn + Besnote beim i+ Bestnoteim i+ Gutim + Gutim
anrbann trockener Un Imhl ) Treibstoff- Verschleiss Treibstoff- Treibstoff-
+ Gutauf und nasser erschieiss verbrauch verbrauch verbrauch
' + Gut auf .
Schnee und Fahrbahn + Bestnote und bei der undim _
b CEi Lauflei trockener v hiei Lautester
is + Gutauf auf Eis aufleistung Fahrbahn erschleiss Reifen
+ Gutim Schnee,im + Gutauf + Gutauf — Leichte f
. — Lautest — Leicht
Treibstoff- Verschleiss nasser Fahr- nasser Fahr- RaeLiJf:j er Schwachen S(e:IthéeChen
verbrauch und bahnund bahnund ) auf trockener aufSchnee
undim Treibstoff- Schnee Schnee - Le\cht_e Fahrbahn? )
Verschleiss verbrauch Schwachen —Geringe Lauf-
auf nasser leistung®
Fahrbahn?

W Rollwiderstand beeinflusst den Treibstoffverbrauch.

2 Siehe Anforderungsgrenzen.

3 Fuhrt zur Abwertung.

“Beste Note in diesem Kriterium (Schriftfarbe schwarz, fett
und unterstrichen).

9 Schlechteste Note in diesem Kriterium (Schriftfarbe rot, fett).

9 Buchstabe 1: Note von A bis G im Treibstoffverbrauch;
Buchstabe 2: Note von A bis G bei Bremsen nass;
Zahl: Aussengerausch in Dezibel (dB).

7 Nachfolger Continental WinterContact TS870 verfligbar.
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FALKEN Laufenn MAXXIS YOKOHAMA Barum NOKIAN GENERAL TIRE GT RADIAL KUMHO
EUROWINTER i FIT LW31 PREMITRA BluEarth*Winter POLARIS 5 WR Snowproof ALTIMAX WINTERPRO 2 | WINTERCRAFT
HSO01 SNOW WP6 V906 WINTER 3 WP51
C/B/70 E/C/72 E/B/70 E/B/71 C/C/72 C/B/69 E/C/72 E/B/70 E/C/70
64% 58% 66% 68% 50% 60% 42% 40% 38%
56% 66% 64% 48% 46% 44% 40% 40% 50%
62% 72% 58% 66% 70% 64% 72% 62% 60%
62% 70% 62% 62% 70% 66% 68% 62% 62%
52% 52% 58% 48% 54% 52% 56% 56% 46%
68% 66% 64% 68% 72% 74% 76% 68% 60%
50% 50% 50% 50% 60% 60% 70% 50% 60%
50% 50% 50% 48% 46% 44% 40% 40% 38%

2.2.2 ¢ Fk ok 22,24 22,2 ¢ Hk ok 2.2.2.¢ ok k Fk ok *k
empfehlens- | empfehlens- i empfehlens- | empfehlens- | empfehlens- i empfehlens- | empfehlens- i empfehlens- bedingt
wert wert wert wert wert wert wert wert empfehlens-
wert
Gutauf + Bestnote + Bestnote + Gutauf + Bestnote + Gutauf + Bestnote + Gutauf + Gutauf
trockener auf Schnee beim trockener auf Eis trockener aufSchnee Schneeund | Schneeund
Fahrbahn und Eis Gerausch Fahrbahn + Gutauf Fahrbahn + Bestnote im Eis Eis
Gutauf + Gutauf + Gutauf + Gutauf Schnee + Gutauf Treibstoff- i+ Gutim + Gutim
Schnee und nasser Fahr- i trockener Schneeund Gutim Schnee und verbrauch Treibstoff- Verschleiss
Eis bahn :nﬁ Ba;ser Eis Treibstoff- Eis + Bestnote im verbrauch | _ Leichte
Gutim + Gutim anrbahn + Gutim verbrauch i+ Gutim Verschleiss {— Geringe Schwachen
Treibstoff- Treibstoff- i+ Gutauf Eis Treibstoff- undim Treibstoff- + GutaufEis Laufleistung | auf nasser
verbrauch verbrauch . verbrauch Verschleiss verbrauch A Fahrbahn
+ Gutim dim V. ~ Leichte Leichte
Leichte — Leichte Treibstoff- :—Geringe — Leichte “”hl"_“ er Schwachen Schwachen i—Hbochster
Schwachen Schwachen verbrauch Laufleistung | Schwéchen schieiss auf trocke- auf trocke- Treibstoff-
auf nasser auftrocke- || qichte ~ Leichte auftrocke- - Leichte ner Fahr- ner Fahr- verbrauch
Fahrbahn geLFahrf Schwachen | Schwéchen geLFahrf Sc?wachen bahn bahn —Schwachen
Geringe ann aufSchnee | aufnasser ann aurnasser i — Leichte auf trocke-
. . Fahrbahn? Leichte x
Lauf- —Geringe ~ Geringste Fahrbahn® - Leichte Schwichen Schwachen ner Fahr-
leistung® Lauf- Lauf- Schwachen auf nasser auf nasser bahn®
leistung® leistung? auf nasser Fahrbahn? Fahrbahn®
eistung Fahrbahn® ahrbahn
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Winterreifentest 2021: 225/50 R17 98V

Reifenmarke DUNLOP MICHELIN GOODYEAR Kleber BRIDGESTONE : Continental NEXEN VREDESTEIN
Typ WINTER ALPIN 6 UltraGrip KRISALP HP3 BLIZZAK WinterContact: WINGUARD {WINTRAC PRO
SPORT 5 Performance + LM005 TS8607 Sport 2
EU-Reifenlabel® C/C/72 C/B/69 C/B/70 C/B/69 C/AI71 E/B/72 E/C/70 E/B/72
Trockene Fahrbahn 62% 68% 60% 62% 72%" 50% 54% 64%
Nasse Fahrbahn 60% 64% 60% 56% 78% 72% 54% 64%
N 66% 76% 4% 6% 5% 66%
Eis 60% 66% 60% 66% 62% 66% 68% 60%
Komfort/Gerausche 42% 48% 50% 54% 44% 50% 56% 42%
Treibstoffverbrauch? 76% 66% 66% 70% 70% 72% 62%° 70%
Verschleiss 60% 1 8O® |  60% 60% 50% 60% 50% 50%
Gesamtnote 64% 64% 60% 56% 50% 50% 50% 50%
Sternbewertung ok ok k Jk ok ok ok ok k ok k Kk k ok ok ok k Kok ok
TCS-Bewertung? sehr sehr sehr empfehlens- | empfehlens- | empfehlens- | empfehlens- { empfehlens-
empfehlens- | empfehlens- : empfehlens- wert wert wert wert wert
wert wert wert
+ Starken +Sehraus- i+ Sehraus- i+ Sehraus- i+ Gutauf + Bestnote + Gutauf + Bestnote + Gutauf
— Schwachen gewogener i gewogener: gewogeneri trockener auftrocke- i nasser auf Eis trockener
Reifen Reifen Reifen Fahrbahn nerund Fahrbahn i, gectnote und nasser
+ Bestnote i+ Bestnoteimi+ Gutauf + Gutauf Ea;sﬁrh + Gutauf beim Fahrbahn
aufSchnee | Verschleiss | trockener Schnee und anrbann Schneeund; Gerausch i+ Gutauf
+ Gutauf + Gutauf und nasser Eis + Gutauf Eis Eis ~ Leichte Schnee und
trockener trockener Fahrbahn i, Gutim + Gutim +Gutim Schwachen Eis
und nasser und nasser i+ Gutauf Treibstoff- Treibstoff- Treibstoff- auf trocke- i+ Gutim
Fahrbahn Fahrbahn Schneeund: verbrauch verbrauch verbrauch nerund Treibstoff-
+Gutim + Gutauf Eis ij/ndirnl ) ~ Leichte tj/ndimh[ ) r;aﬁserh verbrauch
Treibstoff- Schnee undi+ Gutim €rschleiss | schwachen erschieiss ahrbahn i_ Leichte
verbrauch Eis Treibstoff- :— Leichte aufSchnee - Leichte — Leichte Schwéchen
undim verbrauch Schwachen: Leichte Schwachen: Schwachen: imVer-
Verschleiss undim auf nasser Schwichen auf trocke- aufSchnee | schleiss®
Verschleiss { Fahrbahn® im Ver- geLthr- ~ Hochster
schleiss® ahn Treibstoff-
verbrauch
— Leichte
Schwachen
im Ver-
schleiss®

Y Rollwiderstand beeinflusst den Treibstoffverbrauch.

2 Siehe Anforderungsgrenzen.
3 Fuhrt zur Abwertung.

4 Beste Note in diesem Kriterium (Schriftfarbe schwarz, fett

und unterstrichen).

9 Schlechteste Note in diesem Kriterium (Schriftfarbe rot, fett).

9 Buchstabe 1: Note von A bis G im Treibstoffverbrauch;
Buchstabe 2: Note von A bis G bei Bremsen nass;
Zahl: Aussengerausch in Dezibel (dB).

7 Nachfolger Continental WinterContact TS870 verfligbar.

8 Geandertab Herstellung DOT 1421.

9 Tragfahigkeitsindex (Lastindex) 94.
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ESA+TECAR Sava Fulda Firestone NOKIAN PIRELLI TOYO MAXXIS GOODRIDE LINGLONG
SUPERGRIP | eskimo HP2 KRISTALL WINTER- Snowproof P? WINTER OBSERVE PREMITRA | Z-507 ZUPER i GREEN-Max
PRO CONTROLHP2 HAWK 4 SOTTOZERO 3 S944® SNOW WP6 SNOW WINTER UHP
C/Cl72 C/C/71 C/B/72 C/B/71 C/B/70 C/B/72 E/B/71 E/B/70 C/Cl72 E/C/72
48% 50% 46% 44% 66% 44% 60% 68% 34% 40%
54% 48% 50% 68% 44% 52% 44% 64% 44%
68% 66% 62% 72% 56% 78% 52% 42% 66%
64% 62% 60% 68% 68% 50% 68% 54% 48% 62%
48% 30% 36% 52% 54% 38% 42% 42% 34% 44%
72% 74% 66% 72% 64% 62% 66% 68% 64%
60% 60% 60% 60% 60% 60% 50% 50% 40% 60%
48% 46% 44% 44% 44% 44% 42%
22,24 ok k F %k ok 22,24 Hk ok F %k ke ok k
empfehlens- i empfehlens- i empfehlens- | empfehlens- | empfehlens- | empfehlens-  empfehlens-
wert wert wert wert wert wert wert
Bestnote i+ Gutauf + Gutauf + Bestnote i+ Bestnote i+ Gutauf + Bestnote i+ Gutauf +Gutim + Gutauf
beim Schnee Schnee auf Eis auf Eis Schnee auf Eis trockener Treibstoff- | Schnee
Tre|bbstof;— und Eis und Eis + Gutauf + Gutauf +Gutim + Gutauf :nﬁ Ba;ser verbrauch und Eis
Verbrauch 4 Gutim +Gutim nasser trockener | Treibstoff- | trockener anrbahn i schwachesi+ Gutim
Gutauf Treibstoff- | Treibstoff- | Fahrbahn Fahrbahn verbrauch Fahrbahn i+ Gutim Gesamt- Treibstoff-
Schnee verbrauch verbrauch und +Gutim undim ~ Leichte Treibstoff- niveau verbrauch
und Eis iJ/nd inr;\l ) \L;nd imhl ) Schnee Treibstoff- Verschleiss Schwi- verbrauch §_ Geringste \L;nd irir:l )
Gutim erschieiss erschleiss: . Gutim verbrauch |- Leichte chenauf {—Leichte Laufleis- erschieiss
Verschleissi— Lautester :— Leichte Treibstoff- | undim Schwa- Schnee Schwa- tung — Leichte
Leichte Reifen Schwé—f verb_rauch Verschleiss: chenauf ~ Leichte c_hen auf — Schwa- Schwé—f
Schwi- ~ Leichte chenau undim - Leichte nasser Schwi- Eis chen auf chenau
chen auf Schwi- Eassﬁrh verschleissi g - Fahrbahn { cpenim i Leichte trockener ;rc:sl;err:er
nasser chen auf anrbahn | eichte chenauf |- Leichte Verschleiss: Schwa- Fahrbahn anrbann
Fahrbahn ;rohcl;er;er —Igelhcht"e Sﬁhwaff Schnee Sﬁhwaff — Héchster \c/hen L:r[’]  i—Schwach —Sc?wach
Leichte anrbann E wa-f N er;au — Leichte ‘E enau Treibstoff- erschieiss:  auf la:uhnbasrie;
Schwa- — Leichte c erllau Erohc ber;ery Schwa- 1 verbrauch i—Leichte Schnee? anrbahn
chen auf Schwa- trockener ahrbahn chenauf i—Leichte e Schwa-
Fahrbahn® A Leichte
trockener chenauf nasser Schwa- Schwi- chenauf
Fahrbahn® i nasser Fahrbahn® | chen auf chen auf Schnee?®
Fahrbahn® trockener nasser
)
Fahrbahn® i o bahne
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Reifentests

Winterreifentest 2020: 205/55 R16 91H

Reifenmarke Bridgestone Michelin Dunlop Hankook Maxxis Falken Continental
Typ Blizzak LM0O05 Alpin 6 Winter Sport 5 i*cept RS2 Premitra Snow Eurowinter WinterContact
WP6 HSO01 TS860
EU-Reifenlabel® C/AI71 C/B/69 C/B/69 E/B/72 E/B/70 E/B/70 C/B/72
Trockene Fahrbahn 68% ! 60% ! 60% ! 60% ! 70% ! 52% ! 50%
Nasse Fahrbahn 70% : 64% : 70% : 64% : 64% : 74%
Schnee : 68% : 68% : 70% : 68% : 60% : 56% : 70%
Eis : 62% : 66% : 64% : 62% : 64% : 62% : 66%
Komfort/Gerausche 52% 58% 50% 46% 60% 50% 60%
Treibstoffverbrauch? 70% 68% 74% 72% 66% 62% 66%
Verschleiss i 60% — 70%  :  60%  :  70% |  60%
Schnelllauf H best. H best. H best. H best. H best. H best. H best.
Gesamtnote 70% 68% 66% 66% 62% 52% 50%
Sternbewertung ook ok ok Kok ok ok Fokok ok Fkok ok Fokk ok Hkk Hk ok
TCS-Bewertung? sehr sehr sehr sehr sehr empfehlens- empfehlens-
empfehlens- empfehlens- empfehlens- empfehlens- empfehlens- wert wert
wert wert wert wert wert
+ Starken + Sehraus- + Sehraus- + Sehraus- + Sehraus- + Sehraus- + Gutauf + Bestnote
— Schwachen gewogener gewogener gewogener gewogener gewogener nasser Fahr- beim
Reifen Reifen Reifen Reifen Reifen bahn Gerausch
+ Bestnote +Sehrgutim i+ Bestnote + Gut auf + Bestnote + Gut auf Eis + Gut auf
auf nasser Verschleiss im Treibstoff- | trockener auf trockener + Gutim Ver- nasser Fahr-
Fahrbahn + Gutauf verbrauch En: nai]ser Fahrbahn schleiss bahn
+ Gut auf trockener + Sehrgutim ahrbahn + Bestnote ~ Leichte + Gut auf
trockener und nasser Verschleiss i+ Gutauf beim Schwichen Schnee und
_Farll[ba_ngntu?fd Fahrbahn +Gutauf E;hnee und Gerausch auf Schnee
Im IredstoN=1 4 Gut auf Schnee und 1S + Gutauf —Héch +Gutim
verbrauch ) . ochster ; 3
Schnee und Eis + Gutim Schneeund Treibstoff- Treibstoff
+ Gutauf Eis Treibstoff- verbrauch
Sch d b h verbrauch
Eics neeun nird iy:nuc — Geringste ~ Leichte — Geringste
- ernaste Verschleiss Laufleistung Schwachen Laufleistung
¢ 9 auf trockener | — Leichte
Laufleistung Fahrbahn? Schwachen
auf trockener
Fahrbahn®

Y Rollwiderstand beeinflusst den Treibstoffverbrauch.
2 Siehe Anforderungsgrenzen.
3 Fuhrt zur Abwertung.

“ Beste Note in diesem Kriterium (Schriftfarbe schwarz, fett

und unterstrichen).

5'Schlechteste Note in diesem Kriterium (Schriftfarbe rot, fett).

9 Buchstabe 1: Note von A bis G im Treibstoffverbrauch;

Buchstabe 2: Note von A bis G bei Bremsen nass;
Zahl: Aussengerausch in Dezibel (dB).
7 Geandertab DOT 0120.
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Tristar :

Goodyear Sava Toyo Pirelli Giti Semperit King Meiler

UltraGrip 9+ Eskimo HP2 Observe Cinturato Winter GitiWinter Speed-Grip 3 Winter Tact Snowpower
: S 944 W1 wT81” HP
:
: C/B/71 C/C/71 E/B/69 E/B/66 E/B/70 C/B/72 C/B/71 C/C/70
E 50% ! 48% ! 46% ! 44% ! 42% ' 36% ! 36% ' 66%
5 74% : 60% : 64% : 74% : 70% : 72% : 52% : 24%
5 60% : 64% : 68% : 66% : 64% : 62% : 60% : 60%
3 54% 50% 60% 60% 50% 60% 42% 52%
:
| 72% 72% 72% 66% 68% 70% 68% 70%
E 60% ' 70% ' 60% ' 60% ' 70% ' 60%
: best. H best. H best H best. H best. H best. best. best
: 50% 48% 46% 44% 42% 36%
:
i ok k Hok ok Kok k Kok k Fokk *k
- empfehlens- empfehlens- empfehlens- empfehlens- empfehlens- bedingt
: wert wert wert wert wert empfehlens-
: wert
-
+ Bestnote + Gutauf + Bestnote + Bestnote + Gutauf + Bestnote + Bestnote + Gutauf
- aufSchnee Schnee und auf Eis auf Schnee Schnee und beim im Verschleiss i trockener
;+ Gutauf nasser Eis + Bestnote + Bestnote Eis Gerausch + Gutim Fahrbahn
- Fahrbahn + Gutim beim beim + Gutim + Gutaufnasseri Treibstoff- +Gutim
- Gutim Treibstoff- Gerausch Gerausch Treibstoff- Fahrbahn verbrauch Treibstoff-
- Treibstoff- veré)raLlich + Gutauf nasser |+ Gut auf nasser verbrauch + Gutauf —Schwachen verbrauch
- verbrauch _unvse rhglu_t Fahrbahn Fahrbahn \L;nd ”El ) Schnee und auftrockener :— Geringste
- Geringste IMVerschieiss 1 und schnee +Gutim erschieiss Eis Fahrbahn Laufleistung
é Laufleistung i~ I§e|hcht_e h + Gutim Treibstoff- - Ige:ht"e h +Gutim — Lautester —Schwachen
é‘ Leichte aﬁf nwaascsefn TreibbstofL— verbrauch an x":scsef” Treibbstof‘fh— Reifen auf Schnee
- Schwachen Fahrbahn verbrauc — Geringste Fahrbahn verbrauc —Schwach ~Schwach
- auftrockener Leichte — Geringste Laufleistung Leichte — Geringste auf nasser auf nasser
; 3) - f . - i 3) 3)
: Fahrbahn Schwiachen Laufleistung 1 _ Leichte Sehwachen Laufleistung Fahrbahn Fahrbahn
: auftrockener i~ Leichte Schwachen auftrockener i—Schwachen
: Fahrbahn® Schwachen auf trockener Fahrbahn? auf trockener
: auftrockener Fahrbahn® Fahrbahn®
i Fahrbahn?
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Winterreifentest 2020: 235/55 R17 103V

Reifenmarke Michelin ESA+TECAR Goodyear Dunlop Vredestein Nokian
Typ Pilot Alpin 5 SUPERGRIP UltraGrip Winter Sport 5 Wintrac Pro WR Snowproof”
PRO Performance + SUvV
EU-Reifenlabel® C/B/68 C/C/72 C/C/71 C/B/69 C/B/72 C/B/69
Trockene Fahrbahn 72%" ! 56% ! 56% ' 667% ! 66% ! 60%
Nasse Fahrbahn : 64% : 58% : 66% : 60% : 64% : 52%
Schnee : 74% : 66% : 64% : 54% : 54% : 60%
Eis : 62% : 64% : 62% : 60% : 62% : 56%
Komfort/Gerausche 50% 40%° 52% 44% 46% 56%
Treibstoffverbrauch? 68% 64% 74% 66% 68% 68%
Verschleiss 70% i 70%
Schnelllauf H best. H best. H best. H best. H best. H best.
Gesamtnote 68% 56% 56% 54% 54% 52%
Sternbewertung Kk Kok *kk *kk *k Kk ok ok Jk ok
TCS-Bewertung? sehr empfehlens- empfehlens- empfehlens- empfehlens- empfehlens-
empfehlenswert wert wert wert wert wert
+ Starken + Sehrausge- + Bestnote auf Eis i+ Bestnote + Sehr gut + Gutauf + Gutauf
— Schwichen wogener Reifen + Bestnote beim Treibstoff- im Verschleiss trockener und trockener Fahr-
+ Bestnote im Verschleiss verbrauch + Gutauf nasser Fahrbahn i bahn |
auf trockener + Gutauf Schnee + Sehr gut trockenerund i+ Gutauf Eis + Gutauf Schnee
Fahrbahn ~Leichte im Verschleiss nasser Fahrbahn + Gutim Treib- + Gutim Treib-
+ Bestnote Schwichen + Gutaufnasser !+ GutaufEis stoffverbrauch stoffverbrauch
auf schnee auf nasser Fahr- Fahrbahn +Gutim \L;ndml ) + Gutim
+ Sehr gut bahn + Gutauf Schnee Treibstoff- erschleiss Verschleiss
im Verschleiss 1 Lautester Reifen und Eis verbrauch - Iéiirfx;echen _ Leichte
~Héchster Treib- |~ eichte ~ Leichte auf Schnee? Schwachen
stoffverbrauch Schwachen Schwéchen auf Eis
auf trockener auf Schnee? ~ Leichte
— Leichte Fahrbahn® .
Schwachen Schwachen
£ K auf nasser
ot

Y Rollwiderstand beeinflusst den Treibstoffverbrauch.
2 Siehe Anforderungsgrenzen.

3 Fuhrt zur Abwertung.

“Beste Note in diesem Kriterium (Schriftfarbe schwarz, fett

und unterstrichen).

9 Schlechteste Note in diesem Kriterium (Schriftfarbe rot, fett).
9 Buchstabe 1: Note von A bis G im Treibstoffverbrauch;
Buchstabe 2: Note von A bis G bei Bremsen nass;
Zahl: Aussengerausch in Dezibel (dB).
7 Geandertab DOT 0120.
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. Bridgestone
:

Kleber Pirelli Cooper Fulda Continental Semperit H
Blizzak LM005 Krisalp HP3 Winter Discoverer Winter Kristall Control SUV: WinterContact Speed-Grip3 !
Sottozero 3 TS 850 P Suv H
B/A/72 C/B/69 C/B/72 C/C/69 C/C/70 C/CI72 E/C/72 :
50% ! 50% ! 50% ! 48% ! 48% ! 42% ' 32% :
_ 62% : 64% 5 48% ; 48% 5 72% 5 56% :
5 66% : 70% : 58% : 66% : 58% : 56% : 58% :
5 62% : 62% : 56% : 62% : 62% : 60% : 64% :
3 50% 52% 42% 50% 58% 48% 48% :
:
| 74% 70% 64% 72% 70% 68% 72% :
: best. H best. H best. H best. H best. H best. H best. H
: 50% 50% 50% 48% 48% 42% 32%
:
: 2.2.0.¢ Kok ok Fkk Jk ok Jok ok Hok ok *k
. empfehlens- empfehlens- empfehlens- empfehlens- empfehlens- empfehlens- bedingt
: wert wert wert wert wert wert empfehlenswert
:
-+ Bestnote auf + Gutauf + Gutaufnasser i+ GutaufSchnee !+ Bestnotebeim i+ Sehrgut + Bestnote auf Eis
' nasser Fahrbahn i nasser Fahrbahn | Fahrbahn und Eis Geréusch imVerschleiss !, gocinote
+ Bestnote + GutaufSchnee |- Geringste Lauf- i+ Gutim Treib- + Gutauf Eis + Gutauf nasser im Verschleiss
; beimerei:stof'ff und Eis leistung stoffverbrauch + Gutim Treib- Fahrbahn + Gutim Treib-
i verbrauc + Gutim Treib- — Leichte — Geringste stoffverbrauch 1+ Gutauf Eis stoffverbrauch
+ Gutauf Schnee stoffverbrauch Schwachen Laufleistung undim + Gutim Treib- ~ Leichte
E und Eis — Geringste Lauf- auf(jSéhnee — Leichte Verschleiss stoffverbrauch Schwachen
+ Gutim leistung undtis Schwachen — Leichte ~ Leichte auf nasser
- Verschleiss ~ Leichte —Hoher Treib- auf trockener Schwachen Schwachen Fahrbahn
i— Leichte Schwachen stoffverbrauch :nlg Ea:‘]se}l)' auf Schnee auf Schnee — Leichte
. Schwachen auftrockener  —Leichte anrbann — Leichte _ Leichte Schwachen
- auftrockener Fahrbahn? Schwachen Schwéchen Schwachen auf Schnee
' Fahrbahn?® auf trockener auf trockener auf trockener — Schwichen
E Fahrbahn? und nasser Fahrbahn? auf trockener
: Fahrbahn Fahrbahn®
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Winterreifentest 2019: 205/65 R16C 107/105T

Reifenmarke Continental Pirelli Michelin Vredestein Goodyear Falken Bridgestone
Typ VanContact- Carrier Winter Agilis Alpin Comtrac 2 Cargo Eurowinter Blizzak W810
Winter Winter UltraGrip 27 Van01
EU-Reifenlabel® C/BI73 E/C/73 E/B/71 E/B/71 C/C/71 C/AI72 E/C/75
Trockene Fahrbahn 64%" ! 62% ! 42% ! 52% ' 32% ! 46% ' 28%
Nasse Fahrbahn : 62% : 44% : 52% : 58% : 54% : 44% : 30%
Schnee : 56% : 54% : 60% : 36% : 36% : 30% : 58%
Eis i 54%) 56% : 62% : 60% : 60% : 64% : 54%
Komfort/Gerausche 48% 42% 46% 36% 54% 58% 36%
Treibstoffverbrauch? 66% 72% 70% 66% 66% 74% 70%
Verschleiss ' 50% ' 60% ! 70% ! 60% ! 60% ! 70% ! 50%
Schnelllauf H best. H best. H best. H best. H best. H best. H best.
Gesamtnote 50% 44% 42% 36% 32% 30% 28%
Sternbewertung Jkok Fokk Hok ok *k *k *k *k
TCS-Bewertung? empfehlens- empfehlens- empfehlens- bedingt bedingt bedingt bedingt
wert wert wert empfehlens- empfehlens- empfehlens- empfehlens-
wert wert wert wert
+ Starken + Bestnote + Gutauf + Bestnoteim i+ Gutauf Eis + Gutauf Eis + Bestnote + Gutim
— Schwichen auf trockener trockener Verschleiss +Gutim + Gutim auf Eis Treibstoff-
Fahrbahn Fahrbahn + Gut auf Treibstoff- Treibstoff- + Bestnote im verbrauch
+ Bestnote + Gutim Schnee verbrauch verbrauch Verschleiss —Schwachen
auf nasser Verschleiss + Gut auf Eis +Gutim + Gutim +Gutim auf nasser
Fahrbahn N : f : Fahrbahn
+ Gutim + Gutim Verschleiss Verschleiss Treibstoff-
+ Gutim Treibstoff- Treibstoff- _ Leichte ~ Leichte verbrauch —Schwachen
Tre;abstof‘fh— verbrauch verbrauch Schwachen Schwachen !—Leichte éurf\trboc;ke}?er
verbrauc — Leichte _ Leichte auf nasser auf nasser Schwachen anrbann
— Leichte Schwachen Schwichen Fahrbahn Fahrbahn auf trockener | — Leichte
Schwachen auf Schnee auf nasser ~ Leichte — Schwichen Fahrbahn Schwachen
auf Schnee — Leichte Fahrbahn Schwachen auftrockener i — Leichte audeé:_hnee
— Leichte Schwachen | Leichte auf trockener Fahrbahn? Schwachen undEelis
Schwachen auf Eis Schwichen Fahrbahn — Schwichen auf nasser — Geringste
auf Eis — Leichte auftrockener ! —Schwachen auf Schnee Fahrbahn Laufleistung
— Geringste Schwachen Fahrbahn® auf Schnee® —Schwéachen
Laufleistung® i aufnasser auf Schnee®
Fahrbahn?

Y Rollwiderstand beeinflusst den Treibstoffverbrauch.
2 Siehe Anforderungsgrenzen.

3 Fuhrt zur Abwertung.

4 Beste Note in diesem Kriterium (Schriftfarbe schwarz, fett

und unterstrichen).

9 Schlechteste Note in diesem Kriterium (Schriftfarbe rot, fett).

9 Buchstabe 1: Note von A bis G im Treibstoffverbrauch;
Buchstabe 2: Note von A bis G bei Bremsen nass;
Zahl: Aussengerausch in Dezibel (dB).

7 Nachfolger Goodyear UltraGrip Cargo verfugbar.
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: Kumho Matador Uniroyal Yokohama Sava BFGoodrich Ac- Goodride Maxxis

' PorTran CW51 MPS 530 Snow Max 2 WY01 Trenta M+S tivan Winter SW612 Vansmart Snow

: wL2

:

: E/C/71 E/C/73 E/C/73 F/B/72 E/B/73 E/B/71 E/B/72 C/A/71

E 28% ! 28% ! 26% ! 46% ' 28% ! 42% 38% ' 60%

5 38% : 46% : 48% : 26% : 56% 48% : 56%

| 50% : 58% : 66% : 50%

| 58% : 54% : 54% : 60% :
3 50% 34% 32% 60% 44% 44% 42% 54% :
:

5 70% 58% 58% 70% 66% 76% 78% 72% :
| 50% : 50% : 50% : 60% : 60% : 70% : 50% : 60% ]
: best. H best. H best H best. H best. H best. H best. H best. H
E 28% 28% 26% 26%

:

: *k *k *k *k

: bedingt bedingt bedingt bedingt

. empfehlens- empfehlens- | empfehlenswert empfehlens-

: wert wert wert

-

-+ Gutim —Schwéchen i+ Bestnote + Bestnote beim i+ Gutim + Bestnote + Bestnote + Gutauf

- Treibstoff- auf trockener auf Schnee Gerausch Treibstoff- auf Eis auf Eis trockener

: verbrauch Fahrbahn? —Schwachen i+ GutaufEis verbrauch + Bestnoteim i+ Bestnote Fahrbahn

— Schwachen — Leichte auf trockener +Gutim + Gutim Verschleiss im Treibstoff- 1+ Gutauf Eis

é :u{]nssier Scp;/ahchen Fahrbahn® Treibstoff- Verschleiss +Gutim verbrauch +Gutim

; anhrbahn a“d E nee —Leichte verbrauch —Schwachen Treibstoff- —Schwachen Treibstoff-

— Schwachen unaeis Schwachen . auftrockener verbrauch auf trockener verbrauch

- auf trock Hoch f +Gutim Fahrbah Fahrbah

: b h i ~ Leichte — Leichte Schwachen — Leichte Verschleiss

— Leichte verbrauc 1S Schwachen Schwachen auftrockener { Schwéchen | | inie

' Schwachen — Geringste —Hbchster auf trockener auf nasser Fahrbahn auf nasser Schwichen

; au;S;hnee Laufleistung Tregastof;- Fahrbahn Eahrbahn und —Schwach Fahrbahn auf nasser

E unatis verbrauc — Schwachen 1s auf nasser —Schwach Fahrbahn

— Geringste — Geringste auf nasser —Schwach auf Fahrbahn® auf Schnee® ~ Schwach

E Laufleistung Laufleistung Fahrbahn® Schnee? — Leichte — Geringste auf Schnee®

: — Leichte Schwachen Laufleistung

E Schwachen aufSchnee

; auf Schnee
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Ganzjahresreifen-Test

Die Anforderungen an einen Ganzjahresreifen
sind deutlich héher als bei herkémmlichen
Sommer- oder Winterreifen. Ein guter Ganz-
jahresreifen sollte bei Minusgraden auf Schnee
und Eis bis hin zu hohen Temperaturen im Som-
mer dem Fahrer genligend Sicherheit bieten.
Diesen Spagat erreicht man meistens nur durch
Kompromisse in der Reifenauslegung.

Liegt der Fokus auf der Wintertauglichkeit
(Schneeperformance), spiegelt sich das meist
negativ auf die Reifeneigenschaften auf trocke-
ner Fahrbahn, legt man den Reifen in seiner
Grundcharakteristik als Sommerreifen aus, sind
die Wintereigenschaften eingeschrankt.

Hier den geeigneten Kompromiss fur alle Bedin-
gungen zu finden, hangt auch von der Reifen-
wahl fur das individuelle Einsatzgebiet ab. Um zu
beurteilen, ob neue Ganzjahresreifen dieser An-
forderung gerecht werden, werden im Fruhling
bei etwa 15 °C und im Sommer bei 30 °C das Ver-
halten auf trockener und nasser Fahrbahn sowie
der Treibstoffverbrauch untersucht. Im Winter-
reifentest, bei —10 °C bis etwa 0 °C, werden die
Ubrigen Reifentest-Kriterien gepruft. Fur die Test-
fahrten reist der TCS-Experte mit den ADAC-
Ingenieuren zu unterschiedlichen Jahreszeiten
quer durch Europa: fur die Schneeversuche nach
Ivalo in Finnland, fur die Nasse-, Eis- und Ver-
brauchstests ins Contidrom bei Hannover und
fur die Trocken- sowie Verschleissversuche zu
Bridgestone in der Nahe von Rom.

In der TCS-Mitgliederberatung stellen wir fest,
dass sich die Anfragen betreffend Ganzjahres-
reifen in der letzten Zeit gehauft haben. Die Er-
gebnisse des Ganzjahresreifen-Tests unterstut-
zen den Konsumenten bei der Entscheidung, ob
sich ein Ganzjahresreifen fur den individuellen
Verwendungszweck lohnt. Die Testergebnisse
zeigen, dass moderne Ganzjahresreifen zwar
durchaus ausgewogene Eigenschaften auf-
weisen kénnen, aber kaum an die saisonalen
Starken von guten Sommer- bzw. Winterreifen
heranreichen.

Im TCS-Test werden Ganzjahresreifen wie Win-
terpneus in 19 Kriterien gepruft. Im Kriterium
«nasse Fahrbahn» wird zum Beispiel auch das
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bei Schneematsch drohende Aquaplaning be-
rucksichtigt. Oder im Bereich «Schnee» wird
unter anderem die SeitenfUhrung berucksichtigt.

TCS-Bewertung

— «hervorragend»: Reifen zeichnen sich in
allen Kriterien Uberdurchschnittlich gut aus.

— «sehr empfehlenswert»: Reifen erflllen alle
Kriterien, die fur Sicherheit und Umwelt ent-
scheidend sind.

— «empfehlenswert»: Reifen kbnnen bei
einzelnen Kriterien leichte Schwachen auf-
weisen.

— «bedingt empfehlenswert»: Reifen haben
bei einzelnen Kriterien deutliche Schwachen.

— «nicht empfehlenswert»: Reifen weisen
insgesamt grosse Schwachen auf.

Die Testresultate kdnnen in der Regel auf be-
nachbarte Dimensionen derselben Serie
Ubertragen werden. Jeder Reifentest ist als
eigenstandiger Test zu betrachten, da die
Beurteilungsmassstabe und Anforderungs-
profile andern kénnen.

Gesamtnote bei Abwertung

Bei den Urteilen «<empfehlenswert», «bedingt
empfehlenswert» und «nicht empfehlenswert»
wird die Gesamtnote ab 2012 nicht mehr Uber
die Gewichtung berechnet. Ausschlaggebend
fur das Urteil ist die schlechteste Note (aus-
genommen Komfort/Gerdusche). Diese schlagt
durch und wird als Gesamtnote verwendet. Bei
gleicher Gesamtnote wird alphabetisch nach
Herstellernamen sortiert.

TCS-Tipp

Wenn Sie das Auto unter bestimmten Be-
dingungen verwenden und im Zweifelsfall
(je nach Reifen im Sommer oder Winter)
sogar auf die Fahrt verzichten kénnen, eig-
net sich moglicherweise auch ein Ganz-
jahresreifen. Vielfahrer oder auch Leute,
die haufig im Winter auf schneebedeckter
Fahrbahn unterwegs sind, sind hingegen
mit saisonaler Bereifung besser bedient.



Ganzjahresreifen-Test 2020: 235/55 R17 103V

W Continental Goodyear Michelin Nokian Uniroyal Vredestein | Bridgestone

Typ AllSeason- : Vector 4 Sea- Cross Weatherproof:  AllSeason Quatrac pro” Weather
Contact son G277 Climate +7 Expert 2 Control AO05?

EU-Reifenlabel® B/B/72 B/B/69 B/B/69 C/A/69 C/CI72 C/B/71 C/AI71

Trockene Fahrbahn 1t 38% ! 34% ! 58% ' 32% ! 24% ! 32% ! 58%

Nasse Fahrbahn : 58% : 58% : 56% -7 3 Z< B 56% : 58% : 70%

Schnee i 50%" i 38% : 32% i 50% i 50%

Eis i 62% i 62% i 62% : 56% i 62%

Komfort/Gerausche 50% ; 54% 50% 42% 56% 56% 52%

Treibstoffverbrauch® 72%

70%

62%

Verschleiss

Schnelllauf

bestanden ! bestanden ! bestanden ! bestanden ! bestanden ! bestanden ! bestanden

Gesamtnote 38% 34% 32% 32% 24%
Sternbewertung ok *k *k Jok ok
TCS-Bewertung? bedingt bedingt bedingt bedingt bedingt
empfehlens- | empfehlens- | empfehlens- | empfehlens- | empfehlens-
wert wert wert wert wert
+ Starken + Bestnote + Bestnote + Bestnote + Bestnote + Bestnote + Bestnote + Bestnote
— Schwichen auf Schnee aufEis auf trocke- aufSchnee auf Schnee beim auf trocke-
+ Bestnote +Sehrgutim ner Fahr- + Gutim und Eis Gerausch ner Fahr-
auf Eis Verschleiss bahn Treibstoff- | + Bestnote + Sehrgutim bahn
+ Bestnote +Gutim + Bestrjote verbrauch b“eim Ge- Verschleiss i + Bestnote
beim Treibstoff- aufEis — Leichte rausch + Gutim auf nasser
Treibstoff- verbrauch |+ Bestnoteim; Schwéchen! + Sehrgutim Treibstoff- Fahrbahn
verbrauch & | qichte Verschleiss auf nasser Verschleiss verbrauch ! + Bestnote
+ Sehrgutim Schwachen; + Gutim Fahrbahn + Gutim —Schwachen| aufEis
Verschleiss auf nasser Treibstoff- i — Leichte Treibstoff- auftrocke- i + Gutim
~ Leichte Fahrbahn verbrauch Schwachen verbrauch ner Fahr- Treibstoff-
Schwéchen i —Schwéchen | — Leichte aufSchnee i _ gichte bahn verbrauch
auf nasser auf Schnee Schwachen und Eis Schwachen i — Leichte — Leichte
Fahrbahn — Schwachen auftrocke- | —Lautester auf nasser Schwachen Schwachen
~ Leichte auf trocke- ner Fahr- Reifen Fahrbahn auf nasser auf trocke-
Schwachen ner Fahr- bahn —Schwéchen ! — Leichte Fahrbahn ner Fahr-
aufSchnee i bahn? ~ Leichte auftrocke- | Schwachen! — Leichte bahn
— Schwichen Schwachen ner Fahr- auf Schnee Schwéachen i — Geringste
auf trocke- auf nasser bahn? — Schwachen auf Eis Laufleistung
ner Fahr- Fahrbahn auftrocke- | —Sehr —Sehr
bahn? —Schwéchen ner Fahr- schwach schwach
auf bahn? auf auf Schnee®
Schnee?® Schnee?®
Y Rollwiderstand beeinflusst den Treibstoffverbrauch. 9 Buchstabe 1: Note von A bis G im Treibstoffverbrauch;
?Siehe Anforderungsgrenzen. Buchstabe 2: Note von A bis G bei Bremsen nass;
¥ Fuhrt zur Abwertung. Zahl: Aussengerausch in Dezibel (dB).
% Beste Note in diesem Kriterium (Schriftfarbe schwarz, fett 7 Geschwindigkeitsindex Y.
und unterstrichen). 8 Nachfolger Vector 4 Season Generation 3 erhaltlich.
9 Schlechteste Note in diesem Kriterium (Schriftfarbe rot, fett). 9 Nachfolger erhaltlich.
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Ganzjahresreifen gegen Spezialisten

Sommer-, Winter- und Ganzjahresreifen, verglichen in der Testdimension 175/65 R14 T

Bremsen auf trockener Fahrbahn, 80-0 km/h,
Asphalttemperatur 30-36°C, 175/65 R14 T

Winterreifen

20m
Sommerreifen

20m 25m
Ganzj ahresreifen wicnetin crosscimate

20m
Ganzjahresreifen rirestone mutiseason

S — )

«Sommerreifen bremsen auf trockener Fahrbahn am besten.»

Bremsen auf schneebedeckter Fahrbahn, 50-0 km/h,
Bodentemperatur —3°C, 175/65 R14 T

Winterreifen

20m
Sommerreifen

20m

20m 25m
Ganzjahresreifen wmicnetin crossci

«Auf Schnee stoppt kein Reifen friiher als ein Winterreifen.»
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Bremsen auf trockener
Fahrbahn

Bei warmen Temperaturen zeigt
der Sommerreifen seine Quali-
taten. Der Bremswegunter-
schied zwischen dem besten
und schlechtesten Ganzjahres-
reifen betragt 3,7 m. Wenn

das Fahrzeug mit dem besten
Reifen stillsteht, hat es mit den
schlechtesten Pneus eine Rest-
geschwindigkeit von 32 km/h.

Bremsen auf schnee-
bedeckter Fahrbahn

Ein Sommerreifen hat auf
Schnee nichts zu suchen. Mit
ihm steht das Auto 34 m — etwa
acht Autolangen — spater still
als mit dem Winterreifen. Das
Produkt von Nokian bremst
fast auf gleichem Niveau wie
ein Winterpneu.



Temperatureinfluss auf den Bremsweg auf nasser Fahrbahn

«Werden die Spezialisten in der falschen Saison gefahren,
verlangert sich der Bremsweg um ca. 5 m.»

Bremsen auf nasser Fahrbahn, 80-0 km/h,
Asphalttemperatur 7°C, 175/65 R14 T

Winterreifen

30m
Sommerreifen

Bremsen auf nasser Fahrbahn, 80-0 km/h,
Asphalttemperatur 16°C, 175/65 R14 T

i Bremsen auf nasser Fahrbahn
Sommerreifen Fast 11 m Bremsweg liegen zwi-
37.6m schen dem besten und schlechtes-

ten Ganzjahresreifen. Temperatur-
unterschiede beeinflussen den
Bremsweg der Ganzjahresreifen
41,0 m kaum. Wird hingegen ein Winter-
reifen im Sommer eingesetzt,

stoppt dieser nach 41 m, ein
Sommerreifen schon nach 37,6 m.
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Schmale Reifen schneiden bei Schnee besser ab

Im Rahmen des TCS-Winterreifentests 2018
wurden parallel erstmals auch Reifengrosse und
-breite auf ihre Vor- und Nachteile Uberpruft.
Auch wenn der Trend zu breiteren und grdsse-
ren Reifen besteht, Uberwiegen insbesondere
bei schneebedeckter Fahrbahn die Vorteile der
schmalen und kleinen Reifen.

Der TCS hat in Fahrversuchen flnf unterschied-
liche Winterreifengréssen von 195/65 R15 bis
225/40 R18 auf einem VW Golf 7 getestet. Fur
die Vergleichbarkeit der Dimensionen wurde
das Winterreifenmodell Dunlop Winter Sport 5
ausgewahlt, da dieser Reifen in allen Dimen-
sionen mit demselben Profildesign angeboten
und laut Hersteller dieselbe Gummimischung
verwendet wird.

Das Test-Set-up

FUr den Test wurden Fahrten auf verschiedenen
Strassenbelagen (trocken, nass, schneebedeckt
und vereist) durchgefuhrt. Zusatzlich wurden
die Reifen auch auf Gerauschemissionen,
Federungskomfort, Treibstoffverbrauch und
Verschleiss gepruft.

Resultate

In der Summe haben sich grundsatzlich nur
geringfugige Unterschiede zwischen den ver-
schiedenen Reifendimensionen gezeigt. Be-
trachtet man die einzelnen Kriterien, lassen sich
hingegen zum Teil deutliche Unterschiede aus-
machen.

Bei winterlichen Strassenbedingungen mit
Schnee schneiden die kleineren und schmaleren
Winterreifendimensionen betreffend Traktion
und Handling besser ab. Auch die Aquaplaning-
gefahr bei Nasse und Schneematsch ist bei den
kleineren, schmaleren Reifendimensionen ge-
ringer. Nebst besseren Fahreigenschaften auf
Schnee Uberzeugen die schmaleren und kleine-
ren Dimensionen im Test auch punkto Anschaf-
fungspreis, Fahrkomfort, Gerauschpegel und
geringerem Verbrauch. Kaum Unterschiede
bestehen zwischen den verschiedenen Reifen-
dimensionen beim Bremsweg auf schneebe-
deckter Fahrbahn und im Vergleich zu grosser
dimensionierten Winterreifen weisen die kleine-
ren Formate einen hdheren Verschleiss auf.
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Die grosste Dimension im Test, die 18-Zoll-
Variante, schlagt die kleineren Dimensionen
hingegen auf trockener Fahrbahn. Mehr Reifen-
aufstandsflache und die steifere Seitenwand
sorgen fur erhdhte Fahrsicherheit und ver-
bessertes Lenkgefuhl.

Fur Fahrten auf schneebedeckter Fahrbahn ist
der getestete 18-Zoll-Reifen aber nur bedingt
zu empfehlen. Da diese Grdsse selten auf
Schnee bewegt wird, ist die Verwendung von
Schneeketten laut Hersteller nicht vorgesehen.

Tipps fiir den Reifenkauf

— In der Regel sind die kleineren Dimensio-
nen die bessere und gunstigere Wahl.
— Noch grosser ist das Sparpotenzial, wenn
neben der Reifendimension auch die Prei-
se der verschiedenen Reifen und Reifen-
typen verglichen werden.
Generell empfiehlt es sich, bereits beim
Kauf des Fahrzeugs darauf zu achten, wel-
che Reifendimensionen flr den Schnee-
kettenbetrieb zugelassen sind.
Notieren Sie Ihre Reifendimension und
wahlen Sie aus der Basis des vorliegenden
Reifentests zwei bis drei Reifenmarken
aus. Beruicksichtigen Sie dabei sehr
empfehlenswerte und empfehlenswerte
Produkte.
Sparflchse holen zwei bis drei Offerten
ein. Je nach Art des Vertriebs (Online-
handel, Reifenhaus, Garage, Grossver-
teiler) sind Preisunterschiede spurbar. Ver-
gleichen Sie aber immer das komplette
Angebot, das heisst «Reifen inkl. Monta-
ge», damit Sie die effektiven Endpreise
vergleichen kénnen.
Aus garantie- und haftungsrechtlichen
Grunden empfiehlt der TCS den Kauf
und die Montage aus einer Hand, also bei
Garagen oder Pneuhausern.



Winterreifentest 2018: Dimensionsvergleich

Dunlop Wintersport 5 195/65R15 | 205/55R16 : 205/50 R17 ; 225/45 R17 ; 225/40 R18
Européisches Reifenlabel C/B/69 C/B/69 C/B/70 C/B/70 E/B/71
Geschwindigkeitsindex H H H H \
Lastindex 91 91 93 91 92
Trockene Fahrbahn 60% 64% 60% 64% 66%
Fahrstabilitat 60% 64% 60% 64% 64%
Handling 64% 70% 64% 70% 74%
Bremsen 54% 54% 54% 54% 54%
Nasse Fahrbahn 68% 64% 64% 60% 60%
Bremsen 72% 72% 72% 72% 72%
Aquaplaning langs 70% 60% 60% 50% 50%
Aquaplaning quer 80% 70% 60% 40% 30%
Handling 68% 62% 68% 62% 66%
Kreis/Seitenfuhrung 60% 60% 60% 60% 70%
Schnee 72% 72% 72% 64%
Bremsen — ABS 70% 70% 70% 70% 70%
Anfahren 80% 70% 70% 70% 60%
Passfahrt/Handling 90% 76% 78% 78% 62%
Eis 60% 60% 60% 62% 62%
Bremsen - ABS 60% 60% 60% 60% 60%
Seitenfuhrung 60% 60% 60% 64% 64%
Gerausch 48% 44% 50% 44% 38%
Innengerausch 50% 44% 54% 54% 44%
Aussengerausch 46% 44% 46% 34% 32%
Federungskomfort 70% 66% 64% 64% 54%
Treibstoffverbrauch 66% 68% 62% 66% 60%
Verschleiss 60% 70% 70% 70% 70%
Gesamtnote 66% 64% 64% 64% 62%
Schneekette Ja, je nach Fahrzeug und Felgenbreite ’::;:’;zzg’: -
Sparpotenzial Mehrkosten im Vergleich zur Basis

Reifen Basis H 23% H 71% H 55% H 82%*
Felgenpreis (Stahl) Basis 22%

Felgenpreis (Leichtmetall) Basis 8% 33% 33% 58%
komplettes Rad (Stahl) Basis 23%

komplettes Rad (Leichtmetall) Basis 15% 51% 44% 70%

*Reifen der Dimension 225/40 R18 kosten laut Preisuntersuchung 82% mehr, als wenn Sie ein Fahrzeug mit der Grésse 195/65 R15

ausrusten.

Der zusatzliche Kostenaufwand wurde anhand von Richtpreisen aus einer Preis-
studie (August 2018) berechnet. Die Reifen- und Felgenpreise unterliegen starken
Schwankungen. Bei den Felgen handelt es sich um Standardfelgen. Aufgrund der
heute vielfaltigen Felgenauswahl sind die Preise nach oben offen. Zudem ist zu
beachten, dass Zubehorfelgen teilweise beim Strassenverkehrsamt vorgefuhrt
und eingetragen werden mussen. Die moglichen Reifendimensionen fir lhr Fahr-
zeug finden Sie in der Betriebsanleitung, am Tirrahmen oder am Tankdeckel.
Kénnen Sie die Angaben nirgendwo finden, helfen Ihnen Garagist, Importeur, das
technische Prufzentrum des TCS oder das Strassenverkehrsamt (StVA) weiter.

i Anforderungen fiir TCS-Bewertungen

>80% hervorragend

>60% i k%% sehrempfehlenswert
>40% i %kx iempfehlenswert

>20% i %k i bedingtempfehlenswert
>0% nicht empfehlenswert
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Reifentests



Winterausrustung

Winterausrustung

Mit Winterreifen allein ist es nicht getan. Bei
starkem Schneefall kann es sein, dass selbst die
besten Reifenmodelle nicht mehr greifen oder
die Behorden ein Kettenobligatorium erlassen.
In beiden Fallen erlauben nur Schneeketten
ein Weiterkommen. Der TCS hat verschiedene
Schneekettenmodelle fur Sie getestet, um
Ihnen die Produktwahl zu erleichtern.

Montage der Schneeketten

Schneeketten gehdren in der kalten Jahreszeit
zur Fahrzeugausrustung. Dass inre Montage
kompliziert sei, ist ein Mythos, der sich hart-
nackig halt. Neuartige Technologien haben das
Aufziehen der Schneeketten in den letzten
Jahren spurbar vereinfacht. Dennoch ist es
ratsam, ihr Aufziehen vorgangig zu Uben, damit
Sie sich nicht mitten im Schneegestdber zum
ersten Mal mit der Montageanleitung befassen
mussen.

Ob die Schneeketten an den Radern der Vorder-
oder Hinterachse montiert werden mussen,
hangt vom Fahrzeugtyp und der Situation ab.
Sofern in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs
nicht anders angegeben, gelten folgende
Grundsatze: Bei Fahrzeugen mit Vorder- oder
Hinterradantrieb mussen die Ketten auf den
Radern der angetriebenen Achse aufgezogen
werden. Bei einer Bergabfahrt empfiehlt es sich,
die Ketten an den Radern der Hinterachse zu
montieren, um das Fahrzeug in Grenzsituatio-
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nen zu stabilisieren. Bei Autos mit Allradantrieb
gibt es keine feste Regel; idealerweise werden
alle Rader mit Schneeketten versehen.

OFA0]
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TCS-Tipps _

Link zum Video:
www.youtube.com/user/TCS

— Rusten Sie Ihr Fahrzeug vor einer Fahrt in
schneereiches Gebiet, z. B. vor einer Fahrt
in die Berge, mit den passenden Schnee-
ketten aus.

— Uben Sie das Aufziehen der Schneeketten
in einem ruhigen Moment.

— Montieren Sie die Ketten nach Méglich-
keit ohne Wagenheber, da diese Hand-
habung Verletzungsgefahr birgt.

— Verwenden Sie Schneeketten nur in Kom-
bination mit Winterreifen. Schneeketten
sind kein Ersatz fur Winterreifen.

— Verzichten Sie bei stark schneebedeckter
Strasse auf den Anhanger. Ist sein Einsatz
unumganglich, sollten Sie auch am An-
hanger Ketten aufziehen.

— Kontrollieren Sie vor der Weiterfahrt
die Kettenspannung, auch bei Schnell-
montagesystemen.

— Schalten Sie, wenn maoglich, die Antriebs-
schlupfregelung (ASR) beim Einsatz von
Schneeketten aus.

— Fahren Sie mit Ketten nicht schneller als
50 km/h, und beachten Sie die Vorgaben
des Kettenherstellers.


https://www.youtube.com/user/TCS

Anfahrhilfen Schneekettentest
Nebst Schneeketten sind vermehrt sogenannte
E Die aktuellen Schneeketten-
Testresultate:
www.tcs.ch/schneeketten

Anfahrhilfen im Handel erhaltlich. Diese sollen
bei schneebedeckter Strasse die Anfahrt er-
leichtern. Wie der Name bereits sagt, sind sie
nur fur kurze Strecken gedacht und nicht far
langere Fahrten auf Schnee und Eis geeignet.
Ausserdem werden sie gesetzlich nicht als
Schneeketten eingestuft, das heisst, im Falle
eines Schneekettenobligatoriums sind sie un-
genugend.

Achtung: Im Falle eines Kettenobligatoriums
sind Schneeketten zwingend, Anfahrhilfen
reichen nicht aus.
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Winterausrustung


https://tcs.ch/schneeketten

Unterhalt und Zubehor

Unterhalt und Zubehor

Bei einer Reifenpanne bleibt meistens nur der
Griff zum Reserverad. Dieses sollte folglich
zum fixen Zubehor gehéren und immer ein-
satzbereit sein. Darum gilt: Auch der Fulldruck
des Reserverads muss regelmassig kontrolliert
werden und das Reserverad sollte nicht mehr
als acht Jahre alt sein. Denn wie samtliches
Fahrzeugzubehor sind auch Reifen dem Alte-
rungs- und Verschleissprozess ausgesetzt.

Reifenalter

Die Fahreigenschaften der Reifen hangen nicht
nur von der Profiltiefe, sondern auch vom
Reifenalter ab. Gummimischungen harten mit
der Zeit aus und werden spréde. Dadurch ver-
schlechtern sich samtliche Eigenschaften, die
fur die Sicherheit eines Reifens wichtig sind,
allen voran die Eigenschaften bei Nasse. Reifen,
die vor mehr als acht Jahren produziert worden
sind («DOT»-Angabe beachten, siehe Seite 7),
sollten deshalb nicht mehr verwendet werden.
Selbst dann nicht, wenn sie noch gentigend
Profil aufweisen!
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TCS-Tipps

— Kaufen Sie méglichst neue Reifen-
modelle, um von technischen Weiter-
entwicklungen und Verbesserungen der
Reifenhersteller zu profitieren.

— Kaufen Sie keine neuen Reifen, die alter
als drei Jahre sind. Auskunft Uber das Alter
der Reifen gibt Ihnen die DOT-Angabe
(s.Seite 7).




Reifenleben verlangern

Nach einer gewissen Kilometerleistung zeigen
die Reifen ein fahrzeugspezifisches Abriebbild.
Diese Verschleisserscheinung lasst sich mit
dem Austauschen der Vorder- und Hinterrader
der kompletten Achse ausgleichen. Dabei darf
die Laufrichtung nicht geandert werden, und
die Angaben des Fahrzeugherstellers sind zu
beachten.

— Liegt die Kilometerleistung im durchschnitt-
lichen Bereich von 15000 km/Jahr, wird
der Austausch beim saisonbedingten Reifen-
wechsel vorgenommen.

— Liegt sie hdher, lohnt sich ein Umsetzen
wahrend der Saison.

Auswuchten der Rader

Fliehkrafte, etwa durch den Verlust von Aus-
wuchtgewichten, kdnnen kostspielige Schaden
an Radlager und Aufhangung verursachen und
wirken sich negativ auf die Lebensdauer der
Reifen aus. Um das Auftreten schadlicher Flieh-
krafte zu vermeiden, empfiehlt der TCS, die
Rader bei jedem saisonbedingten Radwechsel
auswuchten zu lassen.

Lagerung der Reifen

— Reifen mit Wasser saubern und gut trocknen.

— Allfallige Fremdkorper entfernen.

— Radposition mit Kreide kennzeichnen.

- Sommerreifen bei einer Profiltiefe von weni-
ger als 3 mm nicht mehr einlagern.

— Winterreifen bei einer Profiltiefe von weniger
als 4 mm nicht mehr einlagern.

Lagerung von montierten Reifen

Auf Felgen montierte Reifen liegend oder
hangend aufbewahren. Zudem den vor-
geschriebenen Reifendruck um 0,4 bar er-

héhen.
Lagerung von losen Reifen

Demontierte Reifen stehend lagern.

S

— Montieren Sie immer vier Reifen des glei-
chen Modells und Typs.

— Montieren Sie bei unterschiedlicher
Profiltiefe die besseren Reifen auf die
Hinterachse. So verbessern Sie die Fahr-
zeugstabilitat in Risikosituationen.

— Falls der Unterschied der Profiltiefe gering
und die Reifenausfihrung (Alter, Modell/
Typ) gleich ist: Tauschen Sie die Reifen
der kompletten Achse fur einen gleich-
massigen Verschleiss.

— Lagern Sie die Reifen bei Nichtgebrauch
sachgerecht.

TCS-Tipps

Unterhalt und Zubehor



Unterhalt und Zubehor

Reserverad, Pannenspray und Pannenset

Bei den meisten modernen Autos fehlt ein voll-
wertiges Reserverad. Stattdessen werden Rei-
fen-Pannenhilfesets mit Dichtmasse und Kom-

pressor oder auch Notrader im Auto mitgefuhrt.

S

TCS-Tipps -

— Informieren Sie sich vorgangig, womit
Sie bei einer Reifenpanne im Kofferraum
rechnen durfen.

— Steht ein Neuwagenkauf an, dann lassen
Sie sich Uber die Ausstattungsdetails der
Selbsthilfe bei Reifenpannen beraten.
Ein hochwertiges Reserverad ist vielfach
nur noch optional erhaltlich.

— Kontrollieren Sie regelmassig den Full-
druck des Reserve- oder Notrads und
prufen Sie das Alter der Dichtmasse des
Reifen-Pannenhilfesets.

Reifen mit
Notlaufeigenschaften

Damit bei Verletzungen in der Reifenlaufflache
gefahrliche Reifenwechsel auf Pannenstrei-
fen, Wechsel bei Wind und Wetter oder in der
Dunkelheit der Vergangenheit angehoren,
haben die Hersteller verschiedene Systeme und
Technologien entwickelt. Die wichtigsten
beiden sind Run-Flat-Systeme und die Seal-
Technologie.

Run-Flat-Systeme
(Run-Flat-Tyre)

In drucklosem Zustand kann mit einem
herkdmmlichen Reifen nicht weitergefahren
werden. Mit den teureren Notlaufsystemen ist
die Weiterfahrt trotz Luftverlust mit einer Ge-
schwindigkeit von maximal 80 km/h moglich.
Die beiden gebrauchlichsten Run-Flat-Systeme
sind das System mit selbsttragenden Seiten-
wanden sowie das Stutzringsystem.
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System mit
selbsttragenden
Seitenwianden
Herkdmmliche Reifen
springen bei Druck-
verlust von der Felge.

i\

A
Bei diesem Run-Flat-System halten die ver-
starkten Seitenwande den Reifen auch ohne
Innendruck formstabil auf der Serienfelge.

Stitzringsystem
Beim Stutzringsystem
ist der sogenannte

“ PAX-Reifen auf einer
. 4 ? . Spezialfelge montiert.
4 = s Wl Bei Luftverlust kann
der Reifen nur bis zum StUtzring nachgeben.
Dadurch ist eine Weiterfahrt bis zur nachsten
Garage bei einer Héchstgeschwindigkeit von
80 km/h ohne Reifenwechsel moglich.

Reifen mit Notlaufeigenschaften und RDKS
Damit der Druckverlust bei einem Reifen mit
Notlaufeigenschaften in jedem Fall bemerkt
wird, durfen die entsprechenden Modelle

nur in Kombination mit einem direkten oder
indirekten Reifendruck-Kontrollsystem (RDKS,
s. Seite 20) verwendet werden.

Seal-Technologie

Bei der Seal-Tech-
nologie wird daftr
gesorgt, dass eine
Verletzung in der
Reifenlaufflache gar
nicht erst zum Luft-
druckverlust fuhrt. Durch ein Versiegelungs-
mittel wird die Reifenlaufflache provisorisch ab-
gedichtet, um den Druckverlust, etwa aufgrund
eines Nagels, zu verhindern. Seal-Reifen sind
mit allen handelsublichen Felgen kompatibel
und mit einem entsprechenden Symbol ge-
kennzeichnet.




Yox,
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Schlechte Sicht ist geféhrlich.

TCS Verkehrsrechtsschutz.

Versteckte Gefahren im Strassenverkehr haben oft schwere Folgen und verur-
sachen Streit bis vor Gericht. Setzen Sie darum auf den TCS Verkehrsrechtsschutz
und verlassen Sie sich auf die Hilfe unserer Anwaltinnen, Juristen und Experten.
So sind Sie das ganze Jahr auf der sicheren Seite.

OF: 40|
0844 888 111 tcs.ch/verkehr E=Hes

Abschluss und persénliche Beratung:


https://tcs.ch/verkehr

Ausserdem wichtig

Ausserdem wichtig

Die Reifen sind fur die Fahrsicherheit so entschei-
dend, dass das erstbeste Angebot nicht gut genug
sein sollte. Preisunterschiede, Pauschalangebote
mit unterschiedlichem Leistungsumfang oder
unseridse Onlineplattformen kénnen viel Arger
verursachen. Wie dieser vermieden werden kann,
zeigen die folgenden Tipps und Regeln.

Alternative Reifengréssen

Die Vielfalt der Reifendimensionen, mit denen
moderne Autos serienmassig ausgerustet wer-
den, nimmt standig zu. Das Angebot wird immer
unubersichtlicher. Dies hat zur Folge, dass eine
vorhandene, eher seltene Reifengrésse haufig
relativ teuer angeboten wird. Vor einem Kauf von
neuen Reifen ist es deshalb sinnvoll, zu Uber-
prufen, welche alternativen Reifendimensionen
fur das Auto zulassig sind. In vielen Fallen gibt es
mehrere, auch gangigere Bereifungsmaoglich-
keiten. Ein Blick in die Bedienungsanleitung oder
eine Fahrt zum Garagisten gibt Aufschluss Uber
alle erlaubten Reifengréssen. Bei einem Wechsel
der Reifendimension kénnen auch andere Fel-
gen erforderlich sein. In diesem Fall mussten die
Kosten hierfur mit einkalkuliert werden. Das
Angebot von Reifen gangiger Grossen ist meist
umfangreicher, wegen des grdsseren Wettbe-
werbs sind die Preise vielfach niedriger.

Der TCS-Reifentest kann nicht fur alle Dimen-
sionen durchgefuhrt werden, doch sind die
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Testresultate der jeweiligen Reifendimensionen
auf die benachbarten Dimensionen (+/-10 mm)
Ubertragbar und kénnen so verglichen werden.
Bei einer Ubertragung ist darauf zu achten, dass
Reifenmarke, Typ, Durchmesser, Tragfahigkeits-
und Geschwindigkeitsindex beim Testreifen und
beim benachbarten Reifen identisch sind. Die
folgende Tabelle gibt Ihnen ein Beispiel fur die
Ubertragbarkeit von Testresultaten:

Benachbarter Reifen ! Getesteter Reifen ; Benachbarter Reifen
185/65 R15 91T 195/65 R15 91T 205/65 R15 91T
195/55 R16 91V 205/55 R16 91V 215/55 R16 91V
165/65 R14 82T 175/65 R14 82T 185/65 R14 82T
Reifenkauf

Steht der Kauf neuer Reifen an, lohnt es sich,
ahnliche Produkte mit gleicher Leistung einem
Vergleich zu unterziehen. Preisunterschiede von
bis zu 507% sind keine Seltenheit und erklaren sich
mit der Art des Vertriebes (Reifenhaus, Garage,
Grossverteiler) und den jeweiligen Preisstrukturen.
Wird der Kauf von fachkundiger Beratung be-
gleitet, darf der Preis durchaus hoher ausfallen als
dort, wo sich die Dienstleistung auf den Verkauf
beschrankt. Der TCS empfiehlt aus garantie- und
haftungsrechtlichen Grinden den Kauf und die
Montage von Reifen aus einer Hand, also bei Ga-
ragen oder Pneuhausern. Bei TCS-Partnern pro-
fitieren TCS-Mitglieder von Vorteilsangeboten.

Reifenkauf im Internet

Reifenangebote im Internet bieten gute Ver-
gleichsmoglichkeiten, auch mit attraktiven Prei-
sen. Oft umfassen diese sogar die direkte Liefe-
rung der Wunschreifen zu einem Montagepartner



in Kundennahe. Trotzdem verlieren die ortsan-
sassigen Reifenhandler nicht an Attraktivitat, da
hier von der Beratung Uber die Reifenbestellung
bis zur Abwicklung alles aus einer Hand kommt.
Wer aber dennoch im Internet auf Reifensuche
gehen will, sollte Folgendes beachten:

— Immer das komplette Angebot «Reifen inklu-
sive Montage» vergleichen.

— TCS-Recherchen haben ergeben, dass im
Internet gleiche Reifenmodelle mit unter-
schiedlichen EU-Label-Klassifizierungen an-
geboten werden. Um sicherzugehen, dass der
bestellte mit dem getesteten Reifen identisch
ist, unbedingt auf das EU-Reifenlabel achten.

— Da Reifen grossen Einfluss auf die Sicherheit
haben, sollten sie von fachkundigen Perso-
nen montiert werden.

Wie holt man Offerten ein?

— Notieren Sie die Reifendimension (s. Seite 9).
Die moglichen Reifendimensionen fur lhr
Fahrzeug finden Sie in der Betriebsanleitung,
am Turrahmen oder am Tankdeckel. K&nnen
Sie die Angaben nirgendwo finden, helfen
Ihnen Garagist, Importeur, das technische
Prufzentrum des TCS oder das Strassen-
verkehrsamt (StVA) gerne weiter (Fahrzeug-
ausweis bereithalten). Steht im Typenschein
anstelle einer Nummer ein «X», kdnnen nur
Garagist oder Importeur Auskunft erteilen.

— Wahlen Sie auf der Basis der vorliegenden
Reifentests zwei bis drei Reifenmarken aus.
Berucksichtigen Sie dabei sehr empfehlens-
werte und empfehlenswerte Produkte.

— Fordern Sie die Offerte inklusive Kosten fur
Montage, Auswuchten, MWST und allfalliger
Entsorgung von Altreifen an, damit Sie die
effektiven Endpreise vergleichen kénnen.

Nebenkosten im Pauschal-
angebot

Ersparen Sie sich unerfreuliche Uberraschungen
bei Rechnungserhalt, indem Sie eine detaillierte
Offerte einholen und klar vereinbaren, welche
Leistungen zu erbringen sind. Diverse Kosten
kdénnen je nach Anbieter im vereinbarten Pau-
schalpreis inbegriffen sein oder pro Rad mit zu-
satzlich bis zu CHF 60.- veranschlagt werden.

Pro Rad ist folgende Aufteilung Ublich:

— Stahlfelge montieren: bis CHF 15.—

— Alufelge montieren: bis CHF 25.—

— Auswuchten: bis CHF 16.—

- Ventil ohne Drucksensor ersetzen:
bis CHF 7.—

— Reifen waschen: bis CHF 4.—

— Fullgas statt Druckluft verwenden (unnotig):
bis CHF 10.—-

— Reifen entsorgen: bis CHF 5.—-

Bei direkt messenden RDKS kann der Zeitauf-
wand bis aufs Doppelte ansteigen. Da die
Kosten dementsprechend stark variieren, kann
der TCS keine Richtwerte angeben.

Montage/Auswuchten

Alufelgen sind im Vergleich zu Stahlfelgen in
der Handhabung heikler und zeitintensiver.
Deshalb sind die Kosten beim Reifenwechsel
mit Alufelgen hoher.

Ventile

Auch Gummiventile altern, was sich in Rissen
im Ventilkérper aussern kann. Weil ein rissiges
Ventilin schneller Fahrt aufgrund der hohen
Fliehkrafte abreissen kann, sollten entspre-
chende Ventile in jedem Fall ersetzt werden.

Altreifenentsorgung

Die Entsorgungsgebuhr erfolgt «<nachgezogen»,
also bei der Ruckgabe der gebrauchten Reifen.
Ob der Beitrag kunftig «vorgezogen» erhoben
werden soll, wird diskutiert.

Mehrwertsteuer

Gemass der Preisbekanntgabe-Verordnung (PBV)
mussen Offerten, die sich an einen Endverbrau-
cher richten, inklusive Mehrwertsteuer ausge-
stellt werden. Dies gilt auch beim Reifenkauf.

S

TCS-Tipps —

— Bestehen Sie bei Offerten fur Pauschal-
angebote auf die Auflistung sédmtlicher
Nebenkosten.

— Bezahlen Sie nur die in Auftrag gegebe-
nen Leistungen.
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Ausserdem wichtig

Kauf von gebrauchten Reifen

Muss der alte Gummi runter vom Auto, dann
kommen erhebliche Kosten auf den Autofahrer
zu. Aus diesem Grund denkt so mancher Kaufer
darUber nach, einen gebrauchten Satz Reifen
zu erwerben. Beim Kauf empfiehlt es sich,
genau hinzusehen — damit gibt es spater kein
boses Erwachen.

Reifenmarke

Kaufen Sie eine bekannte Reifenmarke. Viel-
leicht wurde der Typ Reifen in der Vergan-
genheit schon vom TCS getestet. Die Reifen-
tests der letzten Jahren finden Sie in diesem
Ratgeber oder auf www.reifen.tcs.ch.

Reifenalter

Achten Sie auf das Reifenalter. Aufgrund der
nachlassenden Grip-Eigenschaften sollte ein
Reifen nicht alter als acht Jahre sein.

Das Alter der Reifen sagt Ihnen die DOT-Num-
mer. Diese finden Sie auf einer Reifenflanke des
Reifens. Die ersten beiden Ziffern entsprechen
der Kalenderwoche, die dritte und vierte dem
Jahr. 0716 im obigen Beispiel bedeutet: her-
gestellt in der siebten Woche des Jahres 2016.

Profiltiefe

Ein wichtiger Faktor beim Kauf eines gebrauch-
ten Reifens ist die Profiltiefe. Denn diese ist ent-
scheidend fur das Aquaplaningverhalten. Die
vom Gesetz vorgeschriebene Grenze liegt bei
1,6 mm. Bei Neureifen betragt die Profiltiefe
rund 8 mm.

— Wir empfehlen bei Sommerreifen min. 3 mm,
bei Winterreifen min. 4 mm Restprofil.

— Bei Ganzjahresreifen im Wintereinsatz min.
4 mm und im Sommereinsatz min. 3 mm.

Messen Sie bei gebrauchten Reifen das Profil
exakt nach. Da sich die Lauffldchen unregel-
massig abfahren kénnen, sollte die Messung an
verschiedenen Punkten Uber die ganze Lauf-
flache durchgefuhrt werden.

Kleine Ungleichmassigkeiten in der Abnutzung
sind nicht bedenklich, bei einer exakten Achs-
geometrie und richtigen Luftdruck passen sie
sich mit der Zeit automatisch an.
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Lagerung

Die richtige Lagerung der Reifen ist wichtig,
aber eine Beurteilung diesbezuglich beim Kauf
ist schwierig. Fragen Sie beim Verkaufer nach.

— Autoreifen sollten immer trocken, kiihl und
dunkel gelagert werden.

- Ein Kontakt mit Lésungsmitteln, Ol oder auch
Ozon schadet den Reifen.

— Reifen ohne Felge sind stehend zu lagern und
sollten zwischendurch gedreht werden.

— Komplette Rader sind liegend oder hangend
aufzubewahren. Bei falscher Lagerung kann
eine Unwucht entstehen.

Allgemeinzustand

Ob neue oder gebrauchte Reifen: Alle sollten
vor dem Kauf auf ihren Allgemeinzustand Uber-
pruft werden.

— Achten Sie auf Kerben, Schnitte, Ver-
farbungen an Laufflache und Flanken oder
auch Roststellen/Beschadigungen an der
Felge. Diese kdnnen Anzeichen fur ein be-
schadigtes Innenleben der Reifen sein, die
durch Schlaglécher oder ein unachtsames
Uberfahren von Trottoirkanten entstehen. Ist
eine Sagezahnbildung des Profils ersichtlich,
neigt der Reifen zu hoher Gerauschbildung
und rauem Abfahren.

&)

TCS-Tipps o

Ist die vorhergehende Nutzung der Reifen
nicht bekannt, rat der TCS vom Kauf und
Verwendung von gebrauchten Reifen ab.


https://reifen.tcs.ch

Reifenschaden

Nur gerade postkartengross ist der Anteil der
Reifenlaufflache, der wahrend der Fahrt
Strassenkontakt hat. Auf dieser sogenannten
Aufstandsflache Ubertragen die Reifen samt-
liche Anfahr-, Brems- und Seitenkrafte. Auf
Dauer kénnen die Reifen diesen hohen Be-
lastungen nur standhalten, wenn sie richtig be-
handelt und gepflegt werden. Beachten Sie
folgende Punkte:

Quetschungen vermeiden

Auf dem Trottoir zu parkieren, ist bei engen Platz-
verhaltnissen oder Parkplatzmangel gangige
Praxis. Werden die Reifen allerdings zwischen
Randstein und Felge gequetscht, kénnen sie
beschadigt werden. Dies ist umso problemati-
scher, da diese Schaden von aussen nur schlecht
oder gar nicht sichtbar sind. Auch mussen be-
schadigte Reifen nicht sofort zu Unfallen fuhren,
sondern kénnen erst Monate spater Ursache

far einen Reifenplatzer mit allenfalls schlimmen
Folgen sein. Quetschungen kénnen Sie ver-
meiden, indem Sie im rechten Winkel und lang-
sam Uber den Randstein fahren.

Wenn bereits Risse oder Beulen erkennbar sind,
gehdren Reifen sofort ersetzt.

Hochdruckreiniger richtig verwenden

So nutzlich der Hochdruckreiniger fur die Fahr-
zeugwasche an sich ist, so gefahrlich kann er
fur die Reifen sein. Richten Sie den Reinigungs-

strahl nie direkt oder rechtwinklig auf die Reifen
und halten Sie einen Abstand von mindestens
20 cm ein.

Reifenreparatur

Wenn ein Reifen beschadigt ist, kann nur ein
Fachmann entscheiden, ob der Schaden mit
einer Reparatur behoben werden kann oder ob
der Reifen ausgewechselt werden muss. Ein
Pannenspray dient nur als Ubergangslésung

fur die Fahrt in die Garage und taugt nicht zur
langfristigen Reparatur. Vom Einlegen eines
Schlauches zum Abdichten eines beschadigten
schlauchlosen Reifens wird dringend abgeraten.

Reifenschaden: Was kénnen Sie tun?
Materialfehler treten bei Markenprodukten sel-
ten auf. Liegen sie trotzdem einmal vor, kénnen
Sie die Produktehaftung geltend machen, die
fur alle Marken besteht. Gehen Sie folgender-
massen vor:

- Melden Sie den Schaden schriftlich [hrer Ver-
kaufsstelle.

— Legen Sie der Meldung unbedingt Fotos des
Schadens, eine Kopie des Fahrzeugausweises
und genaue Angaben der Reifenkennzeichnung
(Marke, Typ, Dimension, DOT-Nummer) bei.

— Senden Sie eine Kopie der Schadenmeldung
dem Importeur und/oder dem TCS an:

Touring Club Schweiz, Mobilitatsberatung,
Poststrasse 1, 3072 Ostermundigen.

Ausserdem wichtig

Wenn maoglich, im rechten Winkel und langsam
Uber den Randstein fahren.

Dokumentieren Sie jeden Reifenschaden
mit Fotos.
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Bester Schutz zum besten Preis

Mit der Autoversicherung lhres Mobilitatsclubs sind Sie sorgenfrei unterwegs.

Sie wahlen genau den Schutz, den Sie brauchen. Bei einem Schaden unterstutzen
wir Sie schnell und unbiirokratisch.

tcs.ch/fahrzeug % 0844 888 111 :@: tcs.ch/kontakt-fahrzeug

Kundenzufriedenheit 2023
Autoversicherungen



https://tcs.ch/fahrzeug
https://tcs.ch/kontakt-fahrzeug
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Macht aus einem
PlattFuss
ein PlattFiiessli

E! Het me gernli.



Die Technischen Zentren des TCS stehen Ihnen fur Informationen gerne zur Verfugung.
www.test.tcs.ch / www.ratgeber.tcs.ch

CHF 10.- (fur Mitglieder kostenlos)
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